
孔道灌浆料质量要求有什么 灌浆料检测机构

产品名称 孔道灌浆料质量要求有什么 灌浆料检测机构

公司名称 中钢集团郑州金属制品研究院有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 郑州高新开发区科学大道70号

联系电话  19900970214

产品详情

预应力孔道灌浆料是由硅酸盐类水泥、灌浆剂按一定比例混合,经专用设备干拌均匀制成，用于预应力构
件孔道灌注、压浆及真空灌浆工艺施工用的粉体胶凝材料。预应力孔道灌浆剂是由减水组分、膨胀组分、矿物掺合料及其他功能性材料等干拌而成，用于预应力构件孔道灌水泥浆、压浆及真空灌浆工艺施工使用的外加剂。

均匀性要求：1. 含水率≤3.0%；2. 细度(0.080mm方孔筛筛余量)：灌浆剂≤6.0%，灌浆料≤10.0%；3.氯离子含量：灌浆剂≤0.06%，灌浆料≤0.06%

用于预应力孔道灌浆水泥浆体的性能要求：
1.初凝时间≥5h，终凝时间≤14h；2. 初始流动度≤17s，30min的流动度≤20s，60min的流动度≤25s；3.0.22MPa压力泌水率≤1.0%，0.36MPa压力泌水率≤2.0%；4.3h自由膨胀率0~1.0%，24h自由膨胀率0~2.0%；5. 水中7d的限制膨胀率为0.03~0.1%；6.7d的抗压强度≥40MPa，28d的抗压强度≥50MPa；7.7d的抗折强度≥6.0MPa，28d的抗折强度≥10.0MPa。

取样1. 随机从不少于10袋灌浆剂或灌浆料中抽取样品；2. 每一批灌浆料取样量不应少于25.0kg；3.每一批灌浆剂取样量不应少于0.lt水泥所需的预应力孔道灌浆剂量；4. 取得的试样应充分混合均匀，分为两等份，一份按本标准规定方法和项目进行试验，另一份密封保存6个月，以备有疑问时交 国 家 指定 的检验机构进行复验和仲裁。

总之，孔道压浆剂检测是混凝土结构维护和修复的重要工作之一。通过科学的孔道检测和孔道压浆剂填充，可以保证混凝土结构的安全性和耐久性，为人们的生产和生活提供更加可靠的保障。
中钢国检拥有符合标准要求的专 业实验室，可以保证检测数据的准确性。中钢国检的服务群体已经覆盖全国，目前有十多家分公司和34个办事处在全国各地分布，能做的及时响应，及时出具报告，并具有CMA/CNAS检测资质，检测报告全国认可。
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