
佛山市户外广告牌检测鉴定步骤

产品名称 佛山市户外广告牌检测鉴定步骤

公司名称 广东华筑工程检测技术有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 惠州市惠阳区秋长街道新塘黄埔路53号厂房B三
楼，宿舍B一楼

联系电话 0755-33555968 19875510085

产品详情

户外广告牌的检测鉴定，一般分为两个阶段：

1、现场检测：

（1）户外广告牌外观检查：

包括户外广告牌表面颜色、光泽度、平整度、反光强度等。通过以上检查可判断该户外广告的材质及工

艺水平；



同时也可对广告牌的安装位置进行初步判定。例如：如果户外广告牌表面有划痕，则说明其安装不当或

使用过长；若出现锈蚀斑迹则表明其材质不佳或腐蚀严重等；另外，在检查时应注意观察油漆的色泽是

否均匀一致，有无起泡脱落现象等。

（2）户外广告的牢固性：

根据国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50203-2003）规定：钢结构工程应具有足够的承载

力和稳定性，结构构件不得产生变形、位移和裂缝等现象。对于大型户外广告来说（如高立柱），还应

检验其整体稳定性和安全性。

（3）户外广告的防腐处理：

根据国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50203-2003）规定：钢结构和网架结构的防腐涂层

应符合下列要求：

1除镀锌外其他金属表面的防腐层厚度不应小于25μm；

2当采用热浸镀锌或其他富锌漆作防护层时，涂层厚度不宜小于70μm；



3涂层的附着力不应低于100N；

4涂层的耐盐雾性能应为1000h；

5涂层应无龟裂剥落；

6涂料与基层结合牢固不空鼓开裂；

7涂料无溶剂挥发物含量超标现象，

8涂层无流坠分层现象，

9涂膜厚度均匀一致，

10涂装后的钢材无明显变色发花现象，



11涂膜固化干燥后不起泡不脱落，

12涂装后的钢构件表面光滑平整，

13喷涂底漆前应对基材进行打磨除尘处理，

14喷漆后应立即用砂布清除浮尘并及时用水冲洗干净，
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