
球化剂 昌旭耐材 山西球化剂

产品名称 球化剂 昌旭耐材 山西球化剂

公司名称 安阳市昌旭耐材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安阳市龙安区龙泉工业园

联系电话 15237280088 15237280088

产品详情

       石墨球异化：石墨球异化出现不规则石墨，山西球化剂，如团块状、蝌蚪状、蠕虫状、角状
或其他非圆球状。这是由于球状石墨沿辐射方向生长时，局部晶体生长模式和生长速率偏离正常生长规
律所致。铸件中残余球化元素量超出应有范围时，如残余镁太高，超过了保持石墨球化所需的较低量时
，也会影响石墨结晶条件，就容易产生蝌蚪壮石墨。而残余稀土较多时，高碳当量铁水易产生碎块石墨
，碎块石墨的集中区域一般称做“灰斑”。而蠕虫状石墨的出现则是由于球化元素残余量不足或者含有
超限的钛和铝。

       缩孔缩松：缩孔常出现在铸件然后凝固部位(热节处、冒口颈与铸件连接处、内角或内浇口与
铸件连接处)，是隐蔽于铸件内部或与外表连通的孔洞。缩松，宏观的出现在热节处，细微的收缩孔洞，
球化剂多少钱一吨，大多是孔洞内部互相连通。与球化元素有关的是，要控制残余镁和稀土不能过高，
这对减少宏观和微观缩松都有，缩松倾向几乎与球化元素成正比。

       球墨铸铁的稳定生产除了选择合适的球化剂以及保证球化剂的质量外，还需要会正确的使用
球化剂，才能保证生产出稳定的球墨铸铁件，这是一个系统工程，具体总结以下几点。 

       （1）的原铁液是稳定生产球墨铸铁的基础。 

       （2）合适成分的球化剂是生产球墨铸铁的关键。 

       （3）正确的球化孕育处理工艺是保证。 

       以上便是为大家总结的几种球墨铸铁生产时使用的球化剂的特点，这样才能更好的将其应用
在后期的生产中，提高球墨铸铁的质量。 



球化剂报价-昌旭耐材-山西球化剂由安阳市昌旭耐材有限公司提供。安阳市昌旭耐材有限公司在铁合金
及制品这一领域倾注了诸多的热忱和热情，昌旭耐材一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品
质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人
：王东岳。
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