
焊接板材拉力测试 焊接板材金相检测

产品名称 焊接板材拉力测试 焊接板材金相检测

公司名称 江苏广分检测技术有限公司销售部

价格 500.00/件

规格参数 品牌:GFQT
周期:7-10个工作日
简称:广分检测

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 13906137644

产品详情

概述：焊接是金属材料间有效的连接方法，焊接过程是一个加热和冷却的过程，包括焊缝区金属的熔化
凝固结晶所形成的焊缝金属和在焊缝焊缝临近母材部位由于传热而产生的热影响区，焊接金相检验是检
验焊接质量的有效方法。

目的：检查焊接缺欠、微观组织是否异常、研究焊缝的各区组织。

相关测试图片

1#-熔合线-100x点焊宏观钢结构焊接宏观焊缝宏观铝合金焊缝宏观金相热影响区金相

检验步骤：切割（镶嵌）——磨光——抛光——侵蚀——吹干——观察评定

测试标准：

gb/t 6417.1 金属熔化焊接头缺欠分类及说明

gb/t 26955 金属材料焊缝破坏性试验 焊缝宏观和微观检验

gb∕t 26956 金属材料焊缝破坏性试验 宏观和微观检验用侵蚀剂

gb/t 22087 铝及铝合金的弧焊接头 缺欠质量分级指南



iso 17639 destructive tests on welds in metallic materials — macroscopic and microscopic examination of welds

iso 5817 welding — fusion-welded joints in steel, nickel, titanium and their alloys (beam welding excluded) — quality
levels for imperfections

iso 10042 welding—arc-welded joints in aluminium and its alloys—quality levels for imperfections
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