
实木地板甲醛释放量检测、吸水厚度膨胀率测试

产品名称 实木地板甲醛释放量检测、吸水厚度膨胀率测试

公司名称 广分检测认证有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662582169 18662582169

产品详情

多层实木地板，复合实木地板，三层实木地板，高耐磨实木地板，防腐实木地板、仿古实木地板含水率
、仿古实木地板表面耐磨、仿古实木地板漆膜附着力、仿古实木地板漆膜硬度、仿古实木复合地板浸渍
剥离、仿古实木复合地板静曲强度、仿古实木复合地板弹性模量、仿古实木复合地板含水率、仿古实木
复合地板漆膜附着力、仿古实木复合地板表面耐磨、仿古实木复合地板表面耐污染、仿古实木复合地板
漆膜硬度、仿古浸渍纸层压木质地板静曲强度、仿古浸渍纸层压木质地板内结合强度、仿古浸渍纸层压
木质地板含水率、仿古浸渍纸层压木质地板密度、仿古浸渍纸层压木质地板吸水厚度膨胀率、仿古浸渍
纸层压木质地板表面耐冷热循环、仿古浸渍纸层压木质地板表面耐划痕、仿古浸渍纸层压木质地板表面
耐磨、仿古浸渍纸层压木质地板表面耐香烟灼烧、仿古浸渍纸层压木质地板表面耐干热、仿古浸渍纸层
压木质地板表面耐污染腐蚀、仿古浸渍纸层压木质地板表面耐龟裂、仿古浸渍纸层压木质地板抗冲击、
仿古浸渍纸层压木质地板耐光色牢度、仿古竹地板含水率、仿古竹地板静曲强度、仿古竹地板浸渍剥离
、仿古竹地板表面耐磨、仿古竹地板漆膜耐污染性、仿古竹地板漆膜附着力、仿古竹地板表面抗冲击性
能、甲醛释放量等。

检测方法

密度

按GB/T 17657中规定的检测方法进行。

吸水厚度膨胀率

按LY/T 1983-2011中5. 5规定的检测方法进行。

静曲强度

按LY/T 1983—2011中附录A规定的检测方法进行，

内胶合(结合)强度



按GB/T 17657中规定的相应检测方法进行。

漆膜硬度

按GB/T 15036. 2-2009中3. 3. 2.4规定的检测方法进行.

规格尺寸及偏差、外观质量、静曲强度、内结合强度、含水率、密度、吸水厚度膨胀率、表面胶合强度
、表面耐冷热循环、表面耐划痕、尺寸稳定性、表面耐磨（家用I级）、表面耐磨（家用II级）、表面耐
磨（商用级）、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、甲醛、抗冲击、耐光色
牢度等。
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实木地板检测标准：

2GB/T 15036.1-2018实木地板 第1部分：技术要求

4GB/T 15036.2-2018实木地板 第2部分：检验方法

5GB/T 28992-2012热处理实木地板

6GB/T 31745-2015高耐磨漆饰实木地板
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