
铝合金镀层成分分析 力学性能检测

产品名称 铝合金镀层成分分析 力学性能检测

公司名称 广州国检中心（运输鉴定、危险特性分类鉴定）
部门

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号(2号
厂房)1楼自编102房（注册地址）

联系电话 13609641229 13609641229

产品详情

铝合金建筑型材检测要求按国标分有以下几个分类：GB/T 5237.1 基材 ； GB/T 5237.2 阳极氧化型材 ；
GB/T 5237.3 电泳涂漆型材 ； GB/T 5237.4 喷粉型材 ； GB/T 5237.5 喷漆型材 ； GB/T 5237.6
隔热型材。适用产品 ：碳素钢、合金钢、不锈钢、铝合金、铜合金、钛合金。分析项目 ：材质鉴定、成
分分析、力学性能测试、拉伸弯曲冲击检测、金相分析、无损检测、失效分析、环保ROHS检测、盐雾
腐蚀测试等。金属种类：碳素钢 ；常见标准：GB/T 699-2006 优质碳素结构钢、GB/T 700-2006 碳素结构
钢常见牌号：普通碳素结构钢：Q195、Q215、Q235、Q255、Q275等；优质碳素结构钢：10#、15#、20#
、25#、30#、35#、40#、45#、15Mn、20Mn、25Mn、30Mn、35Mn、40Mn、45Mn等；碳素工具钢：T9、
T12等；铸钢：ZG25等；其他碳素钢产品。金属种类：合金钢 ；常见标准：GB/T 4336-2016
碳素钢和中低合金钢 GB/T 3077-2015 合金结构钢常见牌号：Mn钢、MnV钢、SiMn钢、SiMnMoV钢、B钢
、MnB钢、MnMoB钢、MnVB钢、MnTiB钢、Cr钢、CrSi钢、CrMo钢、CrMoV钢、CrMoAl钢、CrV钢、
CrMn钢、CrMnSi钢、CrMnMo钢、CrMnTi钢、CrNi钢、CrNiMo钢、CrMnNiMo钢、CrNiMoV钢、CrNi
W钢、其他合金钢产品。金属种类：不锈钢 ；常见标准：GB/T 11170-2008不锈钢 GB/T 20878-2007不锈钢
和耐热钢常见牌号：304不锈钢（06Cr19Ni10；022Cr19Ni10；07Cr19Ni10等）、316不锈钢（06Cr17Ni12M
o2；022Cr17Ni12Mo2；06Cr17Ni12Mo2Nb；06Cr17Ni12Mo2Ti等）、301不锈钢（12Cr17Ni7；022Cr17Ni7
；022Cr17Ni7N等）、Cr13系列不锈钢（06Cr13；12Cr13；04Cr13Ni5Mo；Y12Cr13；20Cr13；30Cr13；Y3
0Cr13；Y25Cr13Ni2等）、其他不锈钢产品。金属种类：铝合金 ；常见标准：GB/T 7999-2015 铝及铝合金 
；常见牌号：纯铝1000系（1050；1060；1070；1080等）、高铜铝合金2000系（2004；2117；2024；2524等
）、高Mn铝合金3000系（3003；3102；3203；3103A等）、高硅铝合金4000系（4004；4032；4043；4043A
等）、高镁铝合金5000系（5005；5005A；5010；5019等）、硅镁铝合金6000系（6005；6005A；6060；606
1；6063等）、铝镁锌铜合金7000系（7021；7039；7049；7049A等）、其他铝合金产品。金属种类：铜合
金 ；常见标准：YS/T 482-2005 铜及铜合金 ；常见牌号：纯铜（T1；T2；T3等）、铅黄铜（HPb89-2；H
Pb63-3；HPb62-2等）、锡黄铜（HSn90-1；HSn72-1HSn65-0.03；HSn60-1等）、Mn黄铜（HMn58-2；H
Mn57-3-1等）、铁黄铜（HFe59-1-1；HFe58-1-1等）、其他铜及铜合金产品。金属种类：钛合金
；常见标准：GB/T 4698.21-1996 海绵钛、钛及钛合金 ；常见牌号：TA0、TA1、TA2、TA3、TA9、TA10
、TA5、TA6、TA7、TC1、TC2、TC3、TC4、TC10、TC6、TC11、TC9、TC12、TB2、TB3、TB4等钛合
金产品。
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