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建筑涂料涂层耐洗刷性的测定，环氧涂层测定

耐水性的检查可以根据要求不同，有耐蒸馏水、耐沸水，耐盐水等，一般来说，大部分漆膜用蒸馏水浸
泡；有耐热水性能要求的漆则用沸水浸煮；船舶漆和防锈漆等则用盐水浸泡测试，还有常说的盐雾试验
性能，耐浸泡时间越长则表示油漆的质量就越好。

由此引申，一些涂料可能需要耐特定介质，比如耐酸性，耐碱性、耐有机试剂性等等，基本用的都是同
一种方法。

国家标准《GB/T1733-93漆膜耐水性测定法》中规定，漆膜的耐水性为漆膜浸入水后达到规定所浸时间，
取出用滤纸或皱纹纸吸干，以目测观察漆膜的表面变化情况，是否存在起泡、生锈、剝落、起皱和泛白
等情况，记录其现象和恢复时间，按产品标准规定，鉴別其是否合格。

漆膜耐水性的测定方法主要包括浸水试验法和浸沸水实验法，区别主要在于浸水水温的不同，以模拟样
品在实际使用中不同环境条件的影响。详细的方法如下图：

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

