
冷涂锌涂料的性能要求和试验标准

产品名称 冷涂锌涂料的性能要求和试验标准

公司名称 中钢集团郑州金属制品研究院有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 郑州高新开发区科学大道70号

联系电话  19900970214

产品详情
冷涂锌涂料是由锌粉、有机树脂、溶剂等组成的单组分涂料，是高锌含量的工业涂料，具有很好的防腐特性，主要用于钢铁底材暴露表面的阴极防护及镀锌涂层破坏的修补。冷涂锌涂料主要应用于电厂、变电站、电力铁塔等电力设施钢结构防腐，具有非常好的防腐性，特别是锌含量与盐雾性方面，性能高于大多数油漆，其缺陷应在施工要求较高，需严格按照施工要求进行，保证涂层的优异性能！

冷涂锌涂料的性能要求和试验标准：1. 在容器中状态是搅拌后没有硬块，呈现均匀状态。2.不挥发物含量≥80%，按照GB/T1725-2007的规定进行，烘烤温度为105℃±2℃，烘烤时间为3h，试样量为2g；3.不挥发分中金属锌含量≥92%，按HG/T 3668-2009的规定进行试验；4.不挥发分中全锌含量≥95%，按GB/T 6890-2012的规定进行试验；5. 表干时间≤0.5h，按GB/T1728-1979中的乙法进行试验；

6. 实干时间≤24h，按GB/T 1728-1979中的甲法进行试验；7. 柔韧性≤2mm，按GB/T1731-1993中的规定进行；8. 耐冲击性为50cm，按GB/T 1732-1993中的规定进行；9.划格试验≤1级，按GB/T 9286-1998中的规定进行；10. 附着力≥3MPa，按GB/T5210-2006中的拉开法进行检测；11. 耐盐雾性按GB/T 1771-2007的规定进行试验。

出厂检验项目包括容器中状态、不挥发物含量、干燥时间、涂膜外观、柔韧性、耐冲击性和划格试验。型式检验是将全部的技术要求都进行检测，其中，耐盐雾性能每两年至少进行一次型式检验，其他项目每年至少进行一次型式检验。

中钢国检可以进行钢结构厂房漆膜附着力、钢结构桥梁涂装质量、防火涂料涂层厚度、漆膜厚度现场检测与各种油漆涂料原材料检测，出具CMA、CNAS报告。有需要做涂料油漆质量检测的可以联系在线工程师。
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