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产品详情

铝单板的定义

铝单板，是当今铝质建材产品中的一个深度加工系列产品。它拥有重量轻、刚性好、强度高、耐候性和
耐腐蚀性号等优点；加工工艺复杂，可塑性强；可加工成平面、弧形面和球面等各种复杂的形状；色彩
可选取性广泛，装饰效果好，耐污染性好，便于清洁、保养；施工安装方便、快捷并且可回收再生处理
，冲孔铝单板幕墙，有利环保。该产品适用于装饰大厦外墙、梁柱、阳台、隔板包饰、室内装饰等处，
日照铝单板幕墙，深受广大用户青睐。 

也有生产厂商用钝化处理的手段来增强氧化铝膜或用锌化铝复合阳极保护铝合金基材。这些手段由于不
能再生和修复，铝单板幕墙公司，只能保护一段时间。

 

受金属表面保护思路的启发，发明了预辊涂铝合金板彩色有机涂层。一方面可以给建筑物带来色泽美观
的需要，同时也起到保护铝合金氧化膜的作用。

 

由于铝合金本身很难大面积被腐蚀，点蚀作用的弱点又被彩色有机涂层所掩盖。故彩色有机涂层的铝合
金板有着比彩涂钢板更长的使用寿命。

 

检验铝单板质量的方法

铝单板作为已经应用了几十年的金属板幕墙材料，为我们的生产和生活做出了重大贡献。铝单板出现的



时间是较早的，取得了广大消费者的普遍认可和欢迎。铝单板也有质量好坏之分，那么应该如何检验铝
单板的质量呢？下面小编给大家介绍下。 1、铝单板的牌号、状况、规格、厚度
牌号可通过材料的元素分析进行。硬度可以做弹性测试。厚度可以卡尺进行测量。
2、铝单板的硬度和拉伸性
检查铝单板的硬度和拉伸性，目前市场上有以土渣铝冒充铝材的。土渣铝的硬度和拉伸性远不如铝材。
3、做油污检验 铝单板清洗之后，喷涂之前可做油污检验。查看铝单板上还是否有油污，是否影响喷涂
质量，尤其是需要刨槽的铝单板，刨槽过程中有较多润滑油。具体方法如下：用碱性化学配方接触铝单
板表面，观看其连贯性，连贯为清洁，反之，为不够清洁。 4、油漆与铝单板的附着力 查看油漆是真正
涂在、黏合在铝单板上，铝单板幕墙加工，还是假黏贴。使用煮沸水法，把涂有油漆的铝单板放在沸水
中煮2小时，看油漆是否起泡或脱落。起泡或脱落现象，说明其附着力还未达到要求。
以上就是关于检验铝单板质量好坏的方式，希望可以帮助到大家。

 

要买铝单板，来锐岩建材。锐岩建材是一家生产销售室内外金属铝质天花吊顶、铝
单板、铝单板幕墙，、氟碳铝单板、幕墙铝单板、异形天花、轻钢龙骨、铝压纹板
、铝蜂窝板、集成吊顶等装饰工程配套材料的大型企业。成立于1993年，经过多年
的发展，已发展成为一家度较。

 

大家在选择铝单板的时候一定要擦亮眼睛，在选择时候首先是铝单板材料的材质。
一般比较常见的铝单板材料主要有普通铝合金型材、铝镁合金型材、铝锰合金型材
三种。从硬度和强度上划分，以上三种材料性能依次递增。其次是参考铝单板表面
的处理方法。
锐岩可按要求定制(图)-铝单板幕墙加工-日照铝单板幕墙由山东锐岩建材科技有限公司提供。行路致远，
砥砺前行。山东锐岩建材科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为金
属建材具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事临朐铝单板，临朐铝单板加工
，临朐铝单板幕墙的厂家，欢迎来电咨询。
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