
硅酮密封胶检测项目及方法标准有哪些

产品名称 硅酮密封胶检测项目及方法标准有哪些

公司名称 中钢集团郑州金属制品研究院有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 郑州高新开发区科学大道70号

联系电话  19900970214

产品详情
作为建筑施工中重要的装饰材料，硅酮密封胶在建筑物的防水和密封方面具有重要的作用。然而，由于硅酮密封胶的使用寿命有限，它们可能会在使用一段时间后破裂或损坏，导致建筑物无法达到预期的防水效果。因此，及时检测和更换老化的硅酮密封胶是维护建筑物品质和外观的关键。

根据标准GB/T 14683-2017规定，有以下要求：密封胶的外观要求：产品应为细腻、均匀膏状物，不应有气泡、结皮或凝胶。
试验方法试验室标准为温度（23±2）℃，相对湿度（50±5）%。试验基材的材质和尺寸要符合GB/T 134477.1的规定，Gn类和Gw类产品选用玻璃基材，也可选用铝合金基材；F类产品选用水泥砂浆和/或铝合金基材和/或玻璃基材；R类产品选用水泥砂浆基材。水泥砂浆基材的粘结表面不应有气孔。

检测项目方法要求：1.外观检测：从包装中挤出试样，刮平后目测；2.密度：按GB/T13477.2的规定进行试验；3.下垂度：按GB/T13477.6-2002中6.1的规定进行试验，试件在（50±2）℃恒温箱中垂直放置4h；4.表干时间：按GB/T13477.5-2002的规定进行试验，型式检验应采用A法试验，出厂检验可采用B法试验；5.挤出性：按GB/T13477.3-2017中8.2的规定进行试验，挤出孔直径为4mm，样品试验温度为（23±2）℃；6.适用期按照GB/T 13477.3-2017中8.3的规定进行试验，挤出孔直径为4mm，样品试验温度为（23±2）℃；7.弹性恢复率按照GB/T 13477.17-2017的规定进行试验；8.拉伸模量按照GB/T13477.8-2017的规定进行试验；9.定伸粘结性按照GB/T13477.10-2017的规定进行试验；10.浸水后定伸粘结性按照GB/T 13477.11-2017的规定进行试验；11.冷拉-热压后粘结性按照GB/T 13477.13-2017的规定进行试验。（因执行标准与检测项目较多，其他检测标准与项目请联系客服进行咨询。）

中钢国检拥有符合标准要求的专 业实验室，可以保证检测数据的准确性。中钢国检的服务群体已经覆盖全国，目前有十多家分公司和34个办事处在全国各地分布，能做的及时响应，及时出具报告，并具有CMA/CNAS检测资质，检测报告全国认可。
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