
静海09MnV无缝管 天津中汇能

产品名称 静海09MnV无缝管 天津中汇能

公司名称 天津中汇能科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 天津市静海区6号路清亮路3号

联系电话 15320181898 15320181898

产品详情

如何判断无缝钢管的质量好坏

如何判断无缝钢管的质量好坏

1.通过无缝钢管的外表来判断:如果产品的外表有划痕、裂纹或是结疤，又或是表面看起来
不光滑，那么这样的产品单从肉眼就能判断其应该不是什么好产品了.

2.通过观察无缝钢管的横截面来判断:质量好的钢管其横截面都会比较整齐，如果是劣质材
料生产的产品，其横截面就会参差不齐.

3.通过声波探测来判断:声波探测能够判断无法钢管内部是否有明显的断裂或是裂痕.

4.测量无缝钢管的尺寸:对产品进行测量，看看是否与其标注的尺寸相符，如果实际尺寸与
其标注的尺寸不相符的话，那么这个产品也就不满足要求的.

无缝钢管与普通钢管的区别

无缝钢管与普通钢管在制造工艺上有着明显的区别，不管在焊接方面，还是在工艺成型，
化学成分，抗拉度等生产流程。普通钢管一般是通过将平板材经折弯后焊接起来的可以在



上面发现一条焊缝；直径较粗的一般是螺旋焊缝。 无缝钢管一般是将熔融状态的钢水通
过环形狭缝积压进去后再经拉伸等处置工艺成型，这样就没有焊缝。无缝钢管不论从性能
上还是承压能力上，都较普通钢管有很大提高，09MnV无缝管价格，所以经常被用于高压
设备上使用。而普通钢管的焊缝部位是其薄弱环节，焊缝质量也是影响其整体性能的主要
因素。比如在南方冬天的时候可能会出现自来水管或暖气管被冻爆的情况，爆的地方一般
都是焊缝处。

镀锌无缝管表面处理方式

工具除锈

首要运用钢丝刷等工具对钢材外表进行打磨，可以去除松动或翘起的氧化皮、铁锈、焊渣
等。手工工具除锈能到达Sa2级，09MnV无缝管厂家，动力工具除锈可到达Sa3级，若钢材
外表附着结实的氧化铁皮，静海09MnV无缝管，工具除锈结果不理想，达不到防腐施工要
求的锚纹深度。

酸洗

普通用化学和电解两种办法做酸洗处置，管道防腐只采用化学酸洗，09MnV无缝管定制，
可以去除氧化皮、铁锈、旧涂层，有时可用其作为喷砂除锈后的再处置。化学清洗固然能
使外表到达必然的洁净度和粗拙度，但其锚纹浅，并且易对情况形成污染。

静海09MnV无缝管-天津中汇能(推荐商家)由天津中汇能科技有限公司提供。天津中汇能科技有限公司是
从事“各种光伏支架,各种光伏支架配件,地面支架系统,屋顶支架系统。”的企业，公司秉承“诚信经营
，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：孙总。
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