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产品名称 国标标准：GB/T
33488.2《化工用塑料焊接制承压设备检验方法
第2部分：外观检测》

公司名称 深圳市实测通技术服务有限公司

价格 .00/件

规格参数 测试周期:5-7天
寄样地址:深圳宝安
价格费用:电话详谈

公司地址 深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二
单元705

联系电话 17324413130 17324413130

产品详情

国家标准编号 国  家  标  准  名  称 实施日期
GB/T 33488.2-2017 化工用塑料焊接制承压设备检验方法 第2部分：外观检测 2017/9/01

GB/T 33488的本部分规定了化工用塑料焊接制承压设备外观检测方法的一般要求、检测方法、结果评价
及检测报告。本部分适用于用聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）、聚氯乙烯（PVC）、丙烯腈-丁二烯-苯乙
烯塑料（ABS）、聚偏氟乙烯（PVDF）与改性聚四氟乙烯（PTFE）等热塑性塑料管材或板材，并采用热
风焊、挤出焊、热熔焊和电熔焊工艺焊制的压力容器和压力管道焊接接头的外观检测。

标准全文查看/下载
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