
国标标准：GB/T 34691.2《塑料 热塑性聚酯(TP)模塑和挤出材料
第2部分：试样制备和性能测定》

产品名称 国标标准：GB/T 34691.2《塑料
热塑性聚酯(TP)模塑和挤出材料
第2部分：试样制备和性能测定》

公司名称 深圳市实测通技术服务有限公司

价格 .00/件

规格参数 测试周期:5-7天
寄样地址:深圳宝安
价格费用:电话详谈

公司地址 深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二
单元705

联系电话 17324413130 17324413130

产品详情

国家标准编号 国家标准名称 实施日期
GB/T 34691.2-2017 塑料 热塑性聚酯(TP)模塑和挤出材料 第2部分：试样制备和性能测定 2018/5/1

本部分规定了热塑性聚酯（TP）模塑和挤出材料试样制备和性能测定的方法和条件。本部分还规定了对
试验材料的预处理及试样在试验前状态调节的要求。本部分列出了表征热塑性聚酯（TP）模塑和挤出材
料合适和必要的性能和测试方法。这些性能是从GB/T 19467.1-2004通用测试方法中选择的。本部分还列
出了模塑和挤出材料广泛应用的或有特殊意义的其他试验方法。为了保证试验结果具有再现性和重复性
，应使用本部分规定的试样制备和状态调节的方法，以及规定的试样尺寸和试验方法。使用不同条件制
备的试样或使用不同尺寸的试样所获得的测试数据可能不一致。
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