
滁州铜板 同盛|厂家供应 黄铜板

产品名称 滁州铜板 同盛|厂家供应 黄铜板

公司名称 合肥同盛物资有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 合肥市庐阳工业园汲桥路南57号

联系电话  13909696891

产品详情
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视频作者：合肥同盛物资有限公司

铜棒分类：铝青铜棒，锡青铜棒，硅青铜棒，铍青铜板，黄铜板，白铜板，紫铜板，红铜板，钨铜板，
滁州铜板，无氧铜板，各材质铜板。常用牌号：H59、HPb59-1、HPb59-3、H62、H65、H68、H70、H80
、H90、C2600、C2680、C2700、C5210、C5191、C51000、QBe2.0、C1100、T2等。通用规格：直径：φ1
.0-200mm、长度：2500-6000mm。红铜即纯铜，又名紫铜，纯铜密度为8.96，熔点为1083℃。具有很好的
导电性和导热性，塑性极1好，易于热压和冷压力加工，黄铜板加工，大量用于制造电线、电缆、电刷、
电火花电蚀铜等要求导电性良好的产品。

铜排的加工标准

尺寸（厚度，宽度，铜板生产厂家排名，圆角半径，直线度）取一个样品，其长度不少于1m。 直接在圆
形或圆盘形样品上进行测量时，距离至少应为1m，在成捆样品上进行测量时，其两端到末端的距离应至
少为200mm：①厚度②宽度③角半径 ④直线度：窄边直线度：2.80 <a≤16.00，50.00
<b≤150.00，黄铜板，直线度小于2mm； 其他规格小于4mm。
宽边的直线度：硬性要求，对本产品无要求。



 铜矿石的加工：工业上使用的铜有电解铜（含铜?99.9％～99.95％）和精铜（含铜?99.0％～?99.7％）两
种。铜板分类：铝青铜板，黄铜板，锡青铜板，硅青铜板，铍青铜板，钨铜板，紫铜板，红铜板，无氧
铜板，各规格/型号铜板。紫铜（即纯铜）的处理工艺有两种：铜材脱脂剂→水洗→铜材酸洗抛光液→水
洗→铜材钝化液A→（水洗）→铜材护膜液铜材脱脂剂→水洗→铜材酸洗抛光液→水洗→铜材无铬钝化
液→（水洗）→铜材护膜液。

 铜板是一种高稳定、低维护的屋面和幕墙材料，环保、使用安全、易于加工并极具抗腐蚀性。铜材在
车削或抛光后需要尽快进行钝化，因为铜材在空气中氧化变色很快。在进行下一道工序前必须用清水冲
净铜材表面道工序残留下的药液和渣滓。为了改善黄铜管的某种性能，在一元黄铜的基础上加入其它合
金元素的黄铜称为特殊黄铜。常用的合金元素有硅、铝、锡、铅、锰、铁与镍等。

滁州铜板-同盛|厂家供应-黄铜板由合肥同盛物资有限公司提供。合肥同盛物资有限公司在金属建材这一
领域倾注了诸多的热忱和热情，合肥同盛一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来
赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：胡经理。
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