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产品详情

山东双立磨具有限公司是一家具有国内的磨具制造和技术研发能力的生产经营型企业。产品应用涵盖航
空航天、、汽车，钢铁，精密机械等智能制造诸多领域。磨具采用磨料包括SG磨料（SG）、单晶刚玉（
SA）、铬刚玉（PA）、棕刚玉（A）、白刚玉（WA）、微晶刚玉（MA）、黑碳化硅（C）、绿碳化硅
（GC）以及多种混合磨料。双立磨具不断进行科技，以诚信的服务，与广大的合作伙伴携手共进，共谋
发展，为中国磨具磨料行业的发展做出贡献。

砂轮不合格造成的影响

砂轮的不合格可能有多种，我们也了解了一些，还有一些我们不曾了解的，今天我们再来了解一些砂轮
的不合格内容，比如硬度不合格，端面跳动、径向跳动不合格，以及孔径不合格，下面我们就来详细了
解一下吧！

1）硬度不合格

砂轮硬度指结合剂在外力作用下抵抗磨粒从砂轮表面脱离的抵抗力，潍坊台湾嘉宝砂轮，或理解为磨粒
从砂轮表面脱离的难易程度。硬度能较正确地反映砂轮的磨削性能，是衡量砂轮质量的重要指标之一。
对砂轮硬度的考核有两项要求： 

硬度的均匀性要符合标准的规定； 硬度的符合度要求，即硬度的平均值(各测点硬度测得值的算术平均值
)要在标准规定的允许范围内。硬度不合格的比例也相当高，例如平形砂轮的硬度不合格在其不合格总数
中超过20%。 

2)端面跳动、径向跳动不合格 

端面跳动、径向跳动不合格会使砂轮旋转时产生偏摆和影响平衡性能，对机床和工件带来不良影响，所
以应控制在允许的范围之内。 



3)孔径不合格 

砂轮的内孔是安装基准，砂轮孔径不合格在标准中列为“重缺陷”。孔径大了，砂轮安装后产生偏心，
使砂轮不平衡，高速旋转时会加剧振动，影响磨削加工质量，甚至导致砂轮，设备损坏。孔径过小，砂
轮安装不上，台湾嘉宝砂轮多少钱，不能使用，若强行安装，则擦伤主轴，还可能使砂轮产生，导致砂
轮运转时，容易酿成事故。孔径不合格的情况在抽查中为严重。占平形砂轮不合格总数的16.7%，占钹形
砂轮不合格总数的58.2%。

浙江轧辊砂轮公司、上海机床导轨砂轮实力强、江苏磨削液与砂轮有规模、江苏磨削液与砂轮

山东双立磨具有限公司是一家具有国内的磨具制造和技术研发能力的生产经营型企业。产品应用涵盖航
空航天、、汽车，钢铁，精密机械等智能制造诸多领域。磨具采用磨料包括SG磨料（SG）、单晶刚玉（
SA）、铬刚玉（PA）、棕刚玉（A）、白刚玉（WA）、微晶刚玉（MA）、黑碳化硅（C）、绿碳化硅
（GC）以及多种混合磨料。双立磨具不断进行科技，以诚信的服务，与广大的合作伙伴携手共进，共谋
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砂轮之传统技术的缺点

随着科技的不断进步，各种生产加工技术也在不断提升，传统的技术不断的被摒弃，当然摒弃的是传统
技术中的缺点，下面我们就砂轮来说说传统技术中的缺点：

砂轮经过焙烧和固化等工序后，其尺寸、形状和各表面相互位置精度，均达不到使用的技术要求，必须
经过车削、研搓和磨削。使用砂轮的单位也因生产急需和砂轮的规格与使用要求不符，也须车削。由于
客观技术原因，国内外大都采用传统的刀碗来车削。在用它加工的过程中，砂轮以较高的线速度(300～4
00m/min)带动淬火的45号钢薄壁刀碗旋转，并进行走刀，将砂轮的多余量去除。由于被加工的砂轮与刀
碗高速旋转，造成加工中的粉尘和噪声很大，切削深度和进给量很小，故加工效率低和综合成本高，操
作者劳动强度大。如采用大颗粒金刚石刀具，价格昂贵，而且由于金刚石的抗弯强度低，切削中易损坏
，造成用它切削砂轮时的切削深度和进给量很小，一般只在精加工时采用。

安徽砂轮技术多少钱、南京民族品牌砂轮有规模、上海精密磨削价格低、江苏轧辊砂轮
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发展，为中国磨具磨料行业的发展做出贡献。

树脂砂轮堵塞后会造成哪些后果

砂轮的种类有很多，无论是哪种砂轮都会出现堵塞现象，这是一种很普遍的现象，但是呢，大家对于砂
轮堵塞的过程与后果都没有详细的去了解过，今天我们就树脂砂轮来了解一下砂轮堵塞的原因，以便于
减少砂轮堵塞的程度，从而减少砂轮的堵塞，节省砂轮的资源，提供使用率。那么在砂轮磨削过程中如
何引起堵塞呢，下面根据个人在生产加工中的经验简单地细说下。

其实在树脂砂轮磨削过程中，树脂砂轮的表层的磨粒，也就是磨料，和工件摩擦的时候，由于在极其恶
劣的环境下，受到高温，高压，和离心力作用，台湾嘉宝砂轮厂家，从而会变得钝化，不管多硬的磨粒
砂轮比如钻石砂轮去磨削钻石，也一样会磨钝，失去锋利，磨粒上被工件反磨削的磨屑就会掉落在树脂
砂轮的表面上，在高温下就会溶解，然后粘结在树脂砂轮的气孔上，从而填补了树脂砂轮的气孔和凹面



，等于是把树脂砂轮填平了，让树脂砂轮的磨粒失去了锋利性。失去锋利钝化后的树脂砂轮会出现磨削
力大增，磨削温度上升的情况，从而容易工件表面，有时候也会出现振动情况，严重影响树脂砂轮的加
工效果，比如让工件加工的的几何形状扭曲，加工的精度降低等。此外还有树脂砂轮的结合剂原因，也
会造成树脂砂轮磨粒的脱落，引起树脂砂轮的气孔堵塞，从而也影响到树脂砂轮的磨削效果。

安徽砂轮技术有规模、安徽民族品牌砂轮有实力、江苏握杆磨砂轮公司、浙江磨具设计价格低

台湾嘉宝砂轮价格低-潍坊台湾嘉宝砂轮-山东双立磨具有限公司由山东双立磨具有限公司提供。山东双
立磨具有限公司为客户提供“磨具生产,磨具销售,磨料,五金交电,机电产品,建材陶瓷销售”等业务，公司
拥有“双立,卡宝,嘉宝”等品牌，专注于磨具、磨料等行业。，在山东省淄博高新区卫固镇傅傅山工业园
区(235省道东150米)的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：王经理。
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