
hdpe土工膜检测单位 土工膜检测项目

产品名称 hdpe土工膜检测单位 土工膜检测项目

公司名称 中钢集团郑州金属制品研究院有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 郑州高新开发区科学大道70号

联系电话  19900970214

产品详情
垃圾填埋场铺设HDPE土工膜已是很普遍的选择，但是铺设面积大，HDPE土工膜之间存在接缝焊接已是常事。HDPE土工膜焊接质量的好坏直接影响填埋场的防渗系统水平乃至工程整体的质量，为减少焊缝渗漏点，土工膜在焊接后，必须进行焊接质量检测，提高其质量控制能有效降低后续机械材料等方面的消耗，也可避免填埋场投入运行后的地下水污染等环境污染问题。

根据CJJ 113-2007 《生活垃圾卫生填埋场防渗系统工程技术规范》中的规定，HDPE膜铺设过程中必须进行搭接宽度和焊缝质量控制。监理必须全过程监督膜的焊接和检验。

根据CJ/T 234-2006《垃圾填埋场用高密度聚乙烯土工膜》标准要求，土工膜检测常做项目如下：1.zui小密度，2.碳黑含量，3.氧化诱导时间，4.水蒸气渗透系数，5.纵向屈服强度(应力)，6.横向屈服强度(应力)，7.纵向断裂强度(应力)，8.横向断裂强度(应力)，9.纵向屈服伸长率，10.横向屈服伸长率，11.纵向断裂伸长率，12.横向断裂伸长率，13.直角撕裂强度，14.穿刺强度，15.低温冲击脆化性能，16.尺寸稳定性，17.耐环境应力开裂(单点切口恒载拉伸法)。

垃圾填埋场土工膜检测依据：
CJ/T 234-2006《垃圾填埋场用高密度聚乙烯土工膜》
GBT 1037-2021《塑料薄膜与薄片水蒸气透过性能测定》
GB/T 13021-1991《聚乙烯管材和管件炭黑含量的测定》
GB/T 17391-1998《聚乙烯管材与管件热稳定性试验方法》
GB/T 5470-2008《塑料冲击法脆化温度的测定标准》
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