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产品详情

标准号 Standard No. 中文标准名称 Standard Title
in Chinese

英文标准名称 Standard Title in English 状态
State

备注 Remark

GB/T 5567-1994 橡胶、塑料软管及软管组
合件 真空性能的测定

Rubber and plastics hoses and hose
assemblies--Determination of suction resistance

废止 1994-10-01实施,代替GB
5567-1985

GB/T 5567-2006 橡胶和塑料软管及软管组
合件 耐吸扁性能的测定

Rubber and plastics hoses and hose assemblies -
Determination of suction resistance

废止 2007-06-01实施,代替GB/T
5567-1994

GB/T 5567-2013 橡胶和塑料软管及软管组
合件 耐真空性能的测定

Rubber and plastics hoses and hose
assemblies―Determination of resistance to
vacuum

现行 2013年第27号公告

本标准依软管内径规定了三种测定橡胶或塑料软管及软管组合件耐真空性能的方法：本标准方法A-适用
于公称内径80mm（含80mm）以下的软管；方法B-适用于公称内径大于80mm的软管；方法C-适用于所有
尺寸的软管。方法A和B也可用于检查一根硬壁软管或软管组合件内衬层与增强层之间的粘合（分层）。
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