
QB/T 1557 - 国标充气水上玩具认证办理流程

产品名称 QB/T 1557 - 国标充气水上玩具认证办理流程

公司名称 深圳市贝华检测技术有限公司

价格 .00/件

规格参数 检测周期:5--7天
送样地址:深圳宝安
检测认证费用:电话咨询，根据产品评估

公司地址 深圳市宝安区新安街道布心社区74区布心二村商
住楼6栋三单元503

联系电话 18824158163 18824158163

产品详情

Test or certification item 测试或认证名称: QB/T 1557
充气水上玩具安全技术要求

Test or certification info 测试和认证相关内容:5.1.1
试验时的环境温度为23 ±3 ℃。5.1.2 产品试验时,除4.4条有特殊要求外
，气室中的充气压力应以使用状态充入（约3200±200Pa）。5.1.3 气室
的最大周长是按5.1.2条要求充气后，沿材料的最大拉力方向进行测量。
5.2 试样按5.1条充气后放入水中，施加49N的负载后产品不得完全浸入
水中。5.3 有2个或2个以上独立气室的产品，当其最大气室不充气时，
其它气室按5.1条充气后放入水中，施加49N的负载后产品不得完全 浸入
水中。如果产品气室的大小均相等可在其任意一只气室不充气的情况下
进行上述试验。5.4 在产品表面平整处用锋利的刀片裁切聚氯乙烯薄膜
试样，试样的大小应为80mm × 20mm。用准确至0.001mm的测厚仪在
试样的对角线上任取5点测量，取其算术平均值。检查薄膜是否符合4.3
条的要求。5.5 产品按4.4条的规定充气后，将气嘴根部向一侧弯折90°



，然后向相反方向弯折180°，再回复到原来位置，如此称一个循环。
该试验以2s一次的频率反复循环10次，然后检查产品是否符合4.5
条的要求。5.6 固定在产品上的气嘴，在气嘴和气塞的连接处用测力计
以任意的方向在5s内均匀地施加所规定的拉力并保持10s，检查产品是否
符合4.6条的要求。5.7 装有绳索、环带之类附件的产品，在不充气的情
况下，加载7kg力于绳索、环带之类附件上并保持10s，检查产品是否符
合4.7条 的要求 。5.8
产品涂层材料有害元素的含量试验应符合GB6675的有关规定 。5 9 用湿
润的白棉布施加5N的压力，以3cm/s的速度在产品表面的涂层上来回揩
三次，涂层应符合 4.12条要求。

Norm refer 涉及法规:

Refer products涉及产品:  浮力产品

Lead time周期: 常规服务 regular service 7-9 工作日 working days （
URGENT service, to be confirm, 加急服务待定 ）

Sample size送样规格: 3pcs finished products 三个成品 
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