
山东烘干固化炉厂家 喷粉设备烘干固化炉 普洱烘干固化炉

产品名称 山东烘干固化炉厂家 喷粉设备烘干固化炉
普洱烘干固化炉

公司名称 临朐县天奇涂装设备厂

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省临朐县江北建材城

联系电话  13964660526

产品详情

喷涂设备、喷漆设备、喷塑设备、喷粉设备、涂装设备、生产线、流水线、烘干固化、真空木纹转印机

UV反射镜的检查和维护是保证UV光固化系统发挥效率的重要途径。对于印刷和印后加工应用来说，UV
反射镜主要是用来聚焦，以及使承印品处于UV光的照射之下。由于到达印品表面75%的UV光是反射UV
光，所以保持反射镜的洁净很重要，当反射镜镜面变污或扭曲时要立刻更换

：喷涂设备、喷漆设备、喷塑设备、喷粉设备、涂装设备、生产线、流水线、烘干固化炉

静电喷粉房的设计使得气流的走向更加的合理，这样就不会造成溢粉现象。另外回收系统能够使得粉末
随着回收风机的吸引回到整个喷粉房，大大的提高喷粉房的回收利用率。

对于很多的工件表面处理来说，重要的就是表面的粉末结合紧密度以及粉末的回收利用率。前者保证质
量，后者减低成本，这就是静电喷粉房所具有的优势。

喷涂设备、喷漆设备、喷塑设备、喷粉设备、涂装设备、生产线、流水线、烘干固化、真空木纹转印机

曾经用炉温跟踪测试仪检测了不同厚度材料的表面温度，检测结果见图3和表1。图中1、2和3号曲线分别
为空气、1mm钢板表面和6mm钢板表面温度曲线。从表1可见：零件材料对实际固化时间的影响是很大的
，零件表面达温时间同空气达温时间也有一定的差异（烘箱控温探头检测的是烘箱中空气的温度）。
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