
铝合金中硅含量的测定，螺母硬度检验

产品名称 铝合金中硅含量的测定，螺母硬度检验

公司名称 无锡万博检测科技有限公司

价格 100.00/件

规格参数

公司地址 无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼

联系电话 13083509927 18115771803

产品详情

铝合金中硅含量的测定，螺母硬度检验

螺母的防松对紧固件的联接起着重要的作用，目前在汽车上的螺母的主要防松方式是采用自锁螺母和螺
母内螺纹涂胶。自锁螺母主要有两种，一种是螺纹形貌为椭圆，另一种在螺母上部嵌入一个尼龙圈。那
么对于这两种自锁螺母，应该满足什么测试要求，才能评判为合格呢？

图1 自锁螺母

1 化学成分，保载性能和硬度要求

螺母化学成分参考数值如表1所示。

表1 螺母化学成分要求
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