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公司名称 无锡万博检测科技有限公司

价格 100.00/件

规格参数

公司地址 无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼

联系电话 13083509927 18115771803

产品详情

铆钉盐雾测试，膨胀螺栓测试机构

有没有发生过双方测试结果差异较大呢?该如何评判正确的测试方式呢
?本文将以GB/T3098.6-2014《紧固件机械性能不锈钢螺栓、螺钉和螺柱
》(等同ISO3506-1：2009)角度解读不锈钢螺栓抗拉强度测试方法。

1、机加工试样or实物检测?机加工试样检测初衷是考察材料热加工处
理过程，螺栓是否淬火完全，而奥氏体不锈钢产品以冷加工方式提高
强度(没有热处理提高强度的工序)，在标准GB/T3098.6-20147.2.2及7.3
条款关于拉伸试验中均明确规定“按GB/T228.1和GB/T3098.1的规定，
抗拉强度(Rm)应在l≥2.5d的紧固件上进行测量、规定塑性延伸率为0.2
%时的应力仅在螺栓或螺钉实物上进行试验，因此奥氏体不锈钢螺栓
机械性能仅能通过实物拉伸试验获得。如果进行机加工试样测试，抗
拉强度会偏低。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

