
锡青铜α相 β相金相检测、硬度测试

产品名称 锡青铜α相 β相金相检测、硬度测试

公司名称 广分检测认证有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662582169 18662582169

产品详情
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白口铸铁 显微组织（渗碳体、莱氏体、珠光体等）、白口层深度、白口区石墨和组织；
高格白口铸铁 碳化物、基体组织（奥氏体、马氏体、珠光体、碳化物等）；

灰铸铁 石墨检验（形态、长度、分布）、基体组织（珠光体、铁素体、贝氏体、马氏体等）、碳化物数量、
磷共晶数量、共晶团检验；

球墨铸铁 石墨检验（形态、大小、球化率）、基体组织（珠光体数量、铁素体数量、磷共晶数量、碳化物数量
）、等温淬火组织（石墨组织、基体组织-针状铁素体和富碳奥氏体组成的奥铁体、马氏体、碳化物）

、铸造缺陷（球化不良和球化衰退、石墨漂浮、夹渣、疏松、反白口）；
可锻铸铁 石墨形状、石墨形状分级、石墨分布及石墨颗数、珠光体形状和珠光体残余量、渗碳体残余量分级、

表皮层厚度分级；
高磷铸铁 石墨检验、基体组织（磷共晶评级、磷共晶分布形状评级、复合物磷共晶评级）游离渗碳体含量、游

离铁素体含量
蠕墨铸铁 石墨形态、蠕化率、珠光体数量、磷共晶类型及数量、碳化物类型
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