
合金元素检测，钢材硬度检测

产品名称 合金元素检测，钢材硬度检测

公司名称 无锡万博检测科技有限公司

价格 100.00/件

规格参数

公司地址 无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼

联系电话 13083509927 18115771803

产品详情

合金元素检测，钢材硬度检测

随着一次退火温度的升高，高倍组织中初生α
相的含量呈降低趋势，而转变β 相含量呈增加趋势。也就是说合金在
相变点以下加热时，随着加热温度的升高，组织结构中α 相逐步向β
相转变，温度越高，转变速度越快，即越接近相变点，相对温度越敏
感。

热处理工艺对TC11钛合金锻坯探伤结果的影响

分别对四种热处理工艺所得到的TC11
钛合金锻坯进行水浸探伤，得到的探伤结果如表2 所示。
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