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产品详情

上海嘉定区既有幕墙检测需要什么时间做-幕墙检测在线咨询， 我检测站技术人员于2023年12月6日，采
用邵氏硬度计对幕墙结构胶邵氏硬度进行检测。根据现场测试结果：幕墙各测点结构胶邵氏硬度值介于2
7.6~59.8之间，符合《建筑用硅硐结构密封胶》GB16776-2005第5.2条“建筑用硅酮结构密封胶邵氏硬度值
应介于20~60之间”的规定。 根据现场检查结果，幕墙完损情况如下： (1)幕墙室外完损检查结果：面板
表面平整，无明显擦伤、腐蚀、污染、斑痕，接缝处横平竖直，目视无明显弯曲扭斜，胶缝外无胶渍。
胶缝宽度均匀、表面平滑，密封胶填缝均匀、密实、连续。
(2)幕墙室内完损检查结果：结构受力构件外观质量基本完好;受力结构为铝合金, 横梁立柱节点基本完好,
开启扇外观良好，密封胶密封严实。 住宅、门诊急诊楼和病房楼、中小学校教学楼、托儿所、幼儿园、
养老院的新建、改建、扩建工程以及立面改造工程，不得在二层以上采用玻璃幕墙。在T形路口正对直
线路段处，不得采用玻璃幕墙。有下列情形之一，需要在二层以上安装幕墙玻璃的，应当采用安全夹层
玻璃或者其他具有防坠落性能的玻璃：
(一)商业中心、交通枢纽、公共文化体育设施等人员密集、流动性大的区域内的建筑; (二)临街建筑;
(三)因幕墙玻璃坠落容易造成人身伤害、财产损坏的其他情形。
采用前款规定玻璃的，玻璃幕墙设计时应当按照相关技术标准的要求，设置应急击碎玻璃。 

上海嘉定区既有幕墙检测，设计单位应当在编制施工图设计文件时，落实结构安全性和光反射环境影响
的评估和论证意见。如果建筑物长时间未使用，玻璃幕墙也需要进行检测，以确保其在重新使用时仍然
安全可靠。玻璃幕墙的检测频率通常取决于幕墙的材料、使用环境、建筑物的高度和当地的法规要求等
因素。住宅、门诊急诊楼和病房楼、中小学校教学楼、托儿所、幼儿园、养老院的新建、改建、扩建工
程以及立面改造工程，不得在二层以上采用玻璃幕墙。如遭遇强风、暴雨、冰雹等极端天气后，需要对
玻璃幕墙进行检测，以确保其受到的外力没有影响其结构和安全性。对玻璃幕墙进行定期检查、维修的
施工单位，应当将玻璃幕墙定期检查、维修的相关技术资料，移交给业主。既有玻璃幕墙建筑的业主应
当于每年12月将当年玻璃幕墙定期检查、安全性鉴定、维修以及采取防护措施等情况的技术资料，报建
设行政管理部门备案。对采用拉杆或者拉索的玻璃幕墙工程，竣工后每3年检查一次。玻璃幕墙安全排查
是为了确保玻璃幕墙的结构安全、使用正常，避免因设计、施工、使用不当导致的安全事故。对采用拉
杆或者拉索的玻璃幕墙工程，竣工后每3年检查一次。
通过对受检区域东西北立面框支承玻璃幕墙的检测，得出以下几点结论： (1) 幕墙室外部分的排查结果



表明：面板表面平整，无明显擦伤、腐蚀、污染、斑痕，接缝处横平竖直，目视无明显弯曲扭斜，胶缝
外无胶渍。胶缝宽度均匀、表面平滑，密封胶填缝均匀、密实、连续。
(2)幕墙室内部分的排查结果表明：结构受力构件的外观现状基本完好。
综上所述，该幕墙可以继续使用。 处理建议：
(1)根据《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2016第12.2.2条规定，建议对幕墙工程每隔五年进行一次检查。
(2)定期做好维护和检查工作，发现问题及时处理。 

既有幕墙检测需要什么时间做，玻璃幕墙，是指由玻璃面板与支承结构体系组成的、可相对主体结构有
一移能力或者自身有一定变形能力、不承担主体结构所受作用的建筑外围护墙。玻璃幕墙安全排查是为
了确保玻璃幕墙的结构安全、使用正常，避免因设计、施工、使用不当导致的安全事故。如果玻璃幕墙
发生了碰撞或其他外部损坏，需要立即进行检测以评估损坏程度并采取相应的维修措施。对采用结构粘
接装配的玻璃幕墙工程，交付使用满10年的，对该工程不同部位的硅酮结构密封胶进行粘接性能的抽样
检查，此后每3年进行一次检查。一般来说，建议对玻璃幕墙进行定期的检测和维护，以确保其安全和正
常使用。玻璃幕墙，是指由玻璃面板与支承结构体系组成的、可相对主体结构有一移能力或者自身有一
定变形能力、不承担主体结构所受作用的建筑外围护墙。在T形路口正对直线路段处，不得采用玻璃幕
墙。玻璃幕墙的检测频率通常取决于幕墙的材料、使用环境、建筑物的高度和当地的法规要求等因素。
玻璃幕墙的检测频率通常取决于幕墙的材料、使用环境、建筑物的高度和当地的法规要求等因素。玻璃
幕墙，是指由玻璃面板与支承结构体系组成的、可相对主体结构有一移能力或者自身有一定变形能力、
不承担主体结构所受作用的建筑外围护墙。 玻璃幕墙安全排查是为了确保玻璃幕墙的结构安全、使用正
常，避免因设计、施工、使用不当导致的安全事故。上海嘉定区幕墙检测在线咨询，经检查、安全性鉴
定发现玻璃幕墙存在安全隐患的，业主应当及时委托原施工单位或者其他有玻璃幕墙资质的单位进行维
修。切欠：按加工单要求根据图纸或模板将板材的一部分切掉，使其成为需要的形状。（如一般平面切
欠与R切欠）F.开槽：根据一定的深度在的位置拉沟。有正面开槽（如楼梯板的防滑槽）与背面开槽（如
滴水槽），还有小口开槽（如干挂槽）。G.粘接：就是将两片或以上的板用胶水粘接在一起。有切角粘
接与定厚粘接，还有平面粘接。（一般粘接的背面要加力石，有的还要钻孔加钉，以便更牢固）1/2圆边
（台面较多），定厚粘接（工程板较多用法）H.钻孔：根据所给孔的大小在相应的位置用钻头钻孔。
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