
活性粉末混凝土抗压强度、抗折强度、弹性模量、抗冻性、氯离子检
测项目

产品名称 活性粉末混凝土抗压强度、抗折强度、弹性模量
、抗冻性、氯离子检测项目

公司名称 深圳市华瑞测科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 厂家:华瑞测
型号:HX14
周期:3-7天

公司地址 中国深圳龙岗区横岗街道富利时路3号

联系电话 0755-23093158 13684912512

产品详情

活性粉末混凝土抗压强度、抗折强度、弹性模量、抗冻性、氯离子检测项目 实验室可根据GB/T
31387-2015 活性粉末混凝土等相关标准制定试验方案。对样品的抗压强度、抗折强度、弹性模量等项目
进行检测分析。并出具严谨公正的检测报告。

检测项目：

抗压强度、抗折强度、弹性模量、抗冻性、抗氯离子渗透性、抗硫酸盐侵蚀性、二氧化硅含量、氯离子
含量、硫化物及硫酸盐含量、云母含量、超粒径颗粒含量、含泥量、泥块含量、亚甲蓝MB值、石粉含量
、水胶比等。

适用范围

扩张式封隔器、压缩式封隔器、自封式封隔器、楔入式封隔器、自膨胀式封隔器、组合式封隔器等。

相关检测标准

GB/T 31387-2015 活性粉末混凝土

GB 175 通用硅酸盐水泥

GB/T 1596用于水泥和混凝土中的粉煤灰

GB 8076 混凝土外加剂

GB/T 18046 用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉



GB/T 21120水泥混凝土和砂浆用合成纤维

GB/T 26408 混凝土搅拌运输车

GB/T 27690 砂浆和混凝土用硅灰

GB/T 28293 钢铁渣粉

GB/T 50080 普通混凝土拌合物性能试验方法标准

GB/T 50081 普通混凝土力学性能试验方法标准

GB/T 50082 普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准

GB 50119混凝土外加剂应用技术规范

GB 50164 混凝土质量控制标准

GB 50204 混凝土结构工程施工质量验收规范

JC/T 874 水泥用硅质原料化学分析方法

JGJ 52 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准

JGJ 63混凝土用水标准
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