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然而，在热梯度的条件下，这种技术对于小缺陷是灵敏的。此外许多
因素影响了热成像的潜力，例如：

（1）材料的热导率是影响红外热成像灵敏度的重要因素，热导率越
低，灵敏度越高，缺陷显现持续得越长；

（2）缺陷的外形和尺寸是影响红外热成像灵敏度的另一个重要因素
，缺陷面积越大，壁损的灵敏度越高；

（3）厚度也是影响红外热成像灵敏度的一个重要因素，材料越厚，
测试的灵敏度越低，但是缺陷显现持续得越长。
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