
粉煤灰氯离子含量检测项目 第三方检测机构

产品名称 粉煤灰氯离子含量检测项目 第三方检测机构

公司名称 中钢集团郑州金属制品研究院有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 郑州高新开发区科学大道70号

联系电话  19900970214

产品详情
粉煤灰是由燃烧煤粉的锅炉烟气中收集到的细粉末，作为混凝土的一种重要的矿物掺合料被广泛应用于商品混凝土生产中，粉煤灰的活性指数是一个重要的参数和指标，如果粉煤灰的活性达不到一定的标准，将直接影响混凝土的强度及质量。

粉煤灰分类
根据燃煤品种分为F类粉煤灰（由无烟煤或烟煤煅烧收集的粉煤灰）和C类粉煤灰（由褐煤或次烟煤煅烧收集的粉煤灰，氧化钙含量一般大于或等于10%）；根据用途分为拌制砂浆和混凝土用粉煤灰、水泥活性混合材料用粉煤灰两类。
粉煤灰的等级划分：拌制砂浆和混凝土用粉煤灰分为Ⅰ级，Ⅱ级，Ⅲ级；水泥活性混合材料用粉煤灰不分级。

粉煤灰检测的重要性
1.质 量 保 证：通过检测可以确保粉煤灰的质量符合相关标准和设计要求。如果粉煤灰的质量不达标，可能会影响其作为建筑材料的性能和安全性，甚至导致工程质量问题。
2.资源利用效率：通过检测可以评估粉煤灰的综合利用价值，为企业提供合理的利用方案，提高资源利用效率，降低生产成本。
3.安全生产：在粉煤灰的储存、运输和使用过程中，如果存在安全隐患，可能会引发安全事故。通过检测可以及时发现和处理潜在的安全问题，保障人员和财产安全。
4.产品质量控制：在粉煤灰的生产和加工过程中，通过检测可以控制产品的质量，保证产品的性能和安全性。同时，检测结果还可以为企业提供反馈，帮助其改进生产工艺和产品质量。

粉煤灰检测案例——中钢国检
样品名称 粉煤灰
规格型号 F 类 I 级
工程部位 ***路基、桥涵工程
样品数量 20kg
检测依据 1.GB/T 1345-2005；2.GB/T 1596-2017；3.GB/T 176-2017；4.GB/T 208-2014。
判定依据 GB/T 1596-2017《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》
检测项目 1.细度，2.需水量比，3.含水量，4.密度，5.强度活性指数，6.氯离子含量，7.游离氧化钙(f-CaO)质量分数，8.烧失量，9.三氧化硫(SO3)质量分数，10.碱含量。
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