
浸渍纸层压木质地板检测，GB/T 18102-2007

产品名称 浸渍纸层压木质地板检测，GB/T 18102-2007

公司名称 安徽方检检测技术有限公司

价格 100.00/件

规格参数 资质:cma/cnas
服务范围:全国
报告:资质报告，可加急

公司地址 新站区浍水路与烈山路交口柏仕公馆G7栋检测
中心

联系电话 13635694394 15856391810

产品详情

浸渍纸层压木质地板检测主要包括以下几个方面：

外观质量检测：观察地板的表面是否光滑、平整，有无气泡、裂纹、污渍等缺陷。同时，检查地板的边
缘是否整齐，无毛刺。

含水率测试：检测地板的含水率，以确保在使用过程中保持稳定性和耐用性。

甲醛释放量测试：测量地板释放的甲醛量，以确保其环保安全性。

表面耐香烟灼烧测试：评估地板表面对香烟灼烧的抵抗能力，以测定其耐用性和抗痕性。

表面耐冷热循环测试：检测地板在冷热循环条件下的性能表现，以评估其适应环境变化的能力。

耐磨性能测试：通过使用砂纸在地板表面反复摩擦，观察地板表面的磨损情况，以评估地板的耐磨性能
。

抗冲击性能测试：对地板进行抗冲击试验，以测定其抵抗冲击的能力。

防霉性能测试：检查地板的防霉性能，以预防霉菌的生长和繁殖。

在进行浸渍纸层压木质地板检测时，需要综合考虑以上各方面指标，以确保产品的

质量和性能符合要求。同时，也可以根据实际情况和需要进行有针对性的检测。



内结合强度检验 浸渍纸层压木质地板GB/T 18102-2007
含水率检验 浸渍纸层压木质地板GB/T 18102-2007
吸水厚度膨胀率检验 浸渍纸层压木质地板GB/T 18102-2007
外观质量检验方法 浸渍纸层压木质地板GB/T 18102-2007
密度检验 浸渍纸层压木质地板GB/T 18102-2007
尺寸稳定性检验 浸渍纸层压木质地板GB/T 18102-2007
抗冲击性能检验 浸渍纸层压木质地板GB/T 18102-2007
耐光色牢度 浸渍纸层压木质地板GB/T 18102-2007
表面耐冷热循环性能检验 浸渍纸层压木质地板GB/T 18102-2007
表面耐划痕性能检验 浸渍纸层压木质地板GB/T 18102-2007
表面耐干热性能检验 浸渍纸层压木质地板GB/T 18102-2007
表面耐污染腐蚀性能检验 浸渍纸层压木质地板GB/T 18102-2007
表面耐磨性能检验 浸渍纸层压木质地板GB/T 18102-2007
表面耐香烟灼烧性能检验 浸渍纸层压木质地板GB/T 18102-2007
表面耐龟裂性能检验 浸渍纸层压木质地板GB/T 18102-2007
表面胶合强度检验 浸渍纸层压木质地板GB/T 18102-2007
规格尺寸检验方法 浸渍纸层压木质地板GB/T 18102-2007
静曲强度检验 浸渍纸层压木质地板GB/T 18102-2007
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