
拉伸性能试验标准，焊接检测中心

产品名称 拉伸性能试验标准，焊接检测中心

公司名称 无锡万博检测科技有限公司

价格 100.00/件

规格参数

公司地址 无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼

联系电话 13083509927 18115771803

产品详情

拉伸性能试验标准，焊接检测中心

GB/T 14999.3-2012

 

高温合金试验方法

第3部分：棒材纵向断口检验

 

纵向断口厚度：直径不小于16

mm~32mm时，其厚度为10mm

±2mm；直径大于32mm，其厚

度为14mm±2mm

 刻槽沿直径加工成V型槽或U

形槽：直径不大于32mm时，断

口可观察厚度应保证4mm~6m

m；直径大于32mm时，断口可

观察厚度应保证5mm~8mm

 

断口疏松和断口分层

 

高温合金棒材，其他类型的棒

材断口检验可以参考执行

 



 

 

 

 

粒度、合金轧制棒材的带状组

织

GB/T 14999.5-1994 高温合金低倍、高倍组织标准

评级图谱

/ 高温合金棒材的纵向低倍组织

、纵向断口、高温合金纯洁度

等

适用于合金轧制棒材的纵向低

倍、纵向断口、纯洁度、铁基

、镍基高温合金板材和棒材晶
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