
中性盐雾试验检测报告

产品名称 中性盐雾试验检测报告

公司名称 信达检测技术（深圳）有限公司

价格 1200.00/件

规格参数

公司地址 深圳市宝安区石岩街道官田村新时代工业区七号

联系电话 13510588137 13510588137

产品详情

可靠性盐雾试验

盐雾试验测试标准多少小时？

1.盐雾试验测试对于试验时间没有具体的规定。

2.金属基材的表面电镀及化学镀处理零件，试验的时间，应按被试覆盖层或产品标准的要求而定；若无
标准，可经有关方面协商决定。推荐的试验时间为：2，6，16，24，48，96，240，480，720h。

3.铝及铝合金阳极氧化零件，试验的时间，应按被试覆盖层或产品标准的要求而定；若无标准，可经有
关方面协商决定。推荐的试验时间为：4、8、16、26、32、40、48、56、64、72h。

盐雾试验测试报告办理流程

1.业务咨询：申请人提供产品资料、图片及测试要求给我司；

2.工程报价：根据申请人提供的资料，工程师作出评估，并向申请方口头报价；

3.提供资料：申请方接受口头报价后，测试样品提交到我司；

4.支付款项：收到样品后向申请方发出书面报价，申请方根据书面报价安排付款；

5.样品测试：依照所适用的标准进行产品测试；

6.出具报告：测试完成实验室出具第三方CNAS测试报告，结案。



盐雾试验测试怎么收费？

盐雾试验测试一般是按照测试时间进行收费，客户常做的有24小时盐雾测试、48小时盐雾测试、72小时
盐雾测试、甚至更长的480小时盐雾测试等。测试时间长则总价可以给予一定的折扣优惠，测试时间短会
有基本的开机费。具体费用请联系检测进行详细咨询。

盐雾试验测试目的

盐雾测试是一种主要利用盐雾试验设备所创造的人工模拟盐雾环境条件来考核产品或金属材料耐腐蚀性
能的环境试验。

它与天然环境相比，其盐雾环境的氯化物的盐浓度，可以是一般天然环境盐雾含量的几倍或几十倍，使
腐蚀速度大大提高，对产品进行盐雾试验，得出结果的时间也大大缩短。如在天然暴露环境下对某产品
样品进行试验，待其腐蚀可能要1年，而在人工模拟盐雾环境条件下试验，只要24小时，即可得到相似的
结果。

盐雾试验测试的目的是为了考核产品或金属材料的耐盐雾腐蚀质量，而盐雾试验结果判定正是对产品质
量的宣判，它的判定结果是否正确合理，是正确衡量产品或金属抗盐雾腐蚀质量的关键。

盐雾试验测试标准

1.电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验 Ka:盐雾试验方法 IEC 60068-2-11:1981；

2.电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验 Ka:盐雾试验方法 GB/T 2423.17-2008；

3.环境试验第2部分：试验方法试验 Kb:盐雾，交变（氯化钠）溶液 IEC 60068-2-52:2017；

4.环境试验第2部分：试验方法试验 Kb:盐雾，交变（氯化钠）溶液 GB/T 2423.18-2012。
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