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产品详情

钢绞线拉伸测试，焊缝检测的方法

硬度试验方法简单易行，在某些情况下甚至可以看作是无损检验，在试样很小时还可以在一定程度上代
表其他力学性能试验，得到有价值的参考数据。

6、应力松弛

在规定温度下，保持试样初始变形或位移恒定，测定试样上应力随时间而变化的关系。应力松弛试验分
有拉伸应力松弛试验和弯曲应力松弛试验。前者用于棒、线材产品的检验，后者用于管材产品的检验，
如预应力混凝土用的热处理钢筋、钢丝绳等。

疲劳试验

金属试样在一定的条件下承受某一类循环应力的恒负荷幅，测定试样的疲劳强度、疲劳极限或疲劳寿命
的试验方法。疲劳试验在专门的疲劳试验机上进行。

知识拓展

钢筋力学性能检验抽样中应注意的问题
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