
高纯度黑皮烧结磨光锻打钼棒

产品名称 高纯度黑皮烧结磨光锻打钼棒

公司名称 湖南晟镭新材料科技有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 湖南省长沙市望城区金山桥街道雷锋大道1389号
黄金创业园（孵化楼5#栋）401-10

联系电话  19313019820

产品详情

?????????????
产品名称：钼棒 （钼杆，磨光钼棒，锻打钼棒，黑皮钼杆，钼电极棒等）

执行标准：可以满足国标或者美标

纯度：≥99.95%或者更高纯度

密度：≥9.5g/cm3或者≥10.1g/cm3

制造工艺：烧结或者锻打

棒材表面：黑皮，碱洗，车光，磨光

钼棒描述
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https://www.radiancecn.com/product/molybdenum-rod-electrode


????????????????????????????????????????????????????

?????????????TZM?????

?????????????????0.4~1.2%????????????????????????????????????????????????

TZM??????????????????0.4~0.6Ti?0.07~0.12Zr?0.01~0.05C???????????????????????????????????
??????????????

钼棒的特点
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钼棒尺寸

?????????????????????????????????

供应状态 直径（mm） 直径公差（%） 最大长度（mm）
锻打态或烧结态 ＜10 ±0.1 2500

10~30 ±0.1 2000
30~60 ±0.1 1500
60~100 ±0.2 1000
100~200 ±0.2 600
＞200 根据客户要求定制

钼棒应用领域
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