
高鑫 （山东高信化学） 氯化聚氯乙烯CPVC粉料树脂 J-700 /
Z-500原料生产厂家

产品名称 高鑫 （山东高信化学）
氯化聚氯乙烯CPVC粉料树脂 J-700 /
Z-500原料生产厂家

公司名称 山东高信化学股份有限公司

价格 .00/件

规格参数 J-700:J-700
Z-500:Z-500
CPVC粉料:CPVC粉料树脂

公司地址 山东潍坊滨海经济开发区城北街西段路南

联系电话 0536-5316699 18765153297

产品详情

CPVC和UPVC的区别

增塑区别：UPVC即硬质PVC，在PVC树脂粉的基础上添加一定量的改性助剂制得一种改性材料。因此U

PVC主要区别与PVC和软质PVC的区别是未添加增塑剂，钙粉较多，材料机械强度高。

2、氯含量区别：CPVC即氯化聚氯乙烯，其在PVC树脂的基础上通过一定的工艺，增加PVC材料中的氯

含量，从而提高了材料的耐热性、耐酸、碱、盐、氧化剂等的腐蚀，提高了材料的热变形温度和机械性

能。

3、成本区别：CPVC是通过化学方法增加PVC树脂的氯含量，所以CPVC成本比UPVC高。



4、用途区别：UPVC适合生产阀门管道等，CPVC主要应用于消防管道、化工耐腐蚀管道以及民用热水

管道等。
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