
南昌锌合金压铸件 锌合金压铸件订制 博益五金

产品名称 南昌锌合金压铸件 锌合金压铸件订制 博益五金

公司名称 东莞市博益五金制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市塘厦镇林村鲤鱼地工业区西区11号

联系电话 13979664285 13979664285

产品详情
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视频作者：东莞市博益五金制品有限公司

由于金属铜、锌、铝及铝合金具有很好的流动性和可塑性，锌合金压铸件订制，而且铸造加工是在有压
力的压铸机中铸造，因此铝压铸件可以做出各种较复杂的形状，也可作出较高的精度和光洁度。压铸件
可以被制造为压铸汽车配件、压铸汽车发动机管件、压铸空调配件、压铸机气缸缸盖、压铸气门摇臂、
压铸气门支座、铸电力配件、压铸电机端盖、压铸壳体、压铸泵壳体、压铸建筑配件、压铸装饰配件、
压铸护栏配件、压铸轮等等零件。锌合金压铸件

锌合金压铸件不合格的原因和解决方法：裂缝产生的原因：水，冷隔纹，热裂纹。热裂纹：当铸件壁厚
不均，应力产生凝固过程；B过早顶出，锌合金压铸件加工厂商，金属强度不够；C顶力不均匀的模具温
度高，晶粒粗大；E有害杂质的存在。这些参数可能解开。当压铸件存在水纹，冷隔纹，热裂纹，镀液会
渗入裂纹，锌合金压铸件来样定制，转化为蒸汽的烘烤，压顶沉积金属形成水泡。

东莞锌合金加工安全操作规程，机器工作前，先检查运动部件是否充满润滑油，然后启动并检查离合器
和制动器是否正常，南昌锌合金压铸件，并使机器空转1-3分钟。机器有故障时严禁操作。更换模具时，
先关闭电源，待冲床运动部件停止运转后，再开始安装调试模具。安装和调整后，用手移动飞轮进行两
次试冲，检查上下模是否对称合理，螺钉是否牢固，压边是否处于合理位置。锌合金压铸件

南昌锌合金压铸件-锌合金压铸件订制-博益五金(推荐商家)由东莞市博益五金制品有限公司提供。东莞市
博益五金制品有限公司是从事“锌、铝合金五金制品生产加工压铸”的企业，公司秉承“诚信经营，用
心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王先生。
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