
齿轮油检测机构 第三方检测

产品名称 齿轮油检测机构 第三方检测

公司名称 广分检测技术（苏州）有限公司检测部

价格 .00/件

规格参数 报告语言:中英文可选
测试周期:7-10个工作日
服务:一站式检测服务

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 17312626973

产品详情

齿轮油以石油润滑油基础油或合成润滑油为主，加入极压抗磨剂和油性剂调制而成的一种重要的润滑油
。用于各种齿轮传动装置，以防止齿面磨损、擦伤、烧结等，延长其使用寿命，提高传递功率效率。

项目 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 最少样品量/mL
序号 名称

1 开口闪点 石油产品
闪点和燃点的测定 克利夫兰开口杯法 GB/T

3536-2008

180

2 运动黏度 石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法 GB/T
265-1988（2004

40

3 倾点 石油产品倾点测定法 GB/T 3535-2006 95
4 粘度指数 石油产品粘度指数算表 GB/T 2541-1981 40
5 起泡性 润滑油泡沫特性测定法 GB/T 12579-2002 200
6 水分 石油产品水含量的测定蒸馏法 GB/T 260-2016 220
7 机械杂质 石油和石油产品及添加剂机械杂质测定法 GB/T

511-2010
500

8 热氧化稳定性 润滑油氧化安定性的测定    旋转氧弹法 SH/T
0193-2008

500

9 铁含量 润滑油中铁含量测定法 SH/T 0197-1992(2004) 20
10 正戊烷不溶物 在用的润滑油不溶物测定法 GB/T 8926-2012 100
11 液相锈蚀 加抑制剂矿物油在水存在下的防锈性能试验法

GB/T11143-2008
600

12 更大无卡咬负荷 润滑剂承载能力的测定    四球法 GB/T3142-2019 100
13 元素分析 用转盘式电极的原子发射光谱法测定燃气轮机和柴油

机燃油中污染物的方法ASTM D6728-2016
20

14 腐蚀试验 润滑油腐蚀试验法SH/T 0195-1992 100
15 低温动力黏度 发动机机油表观粘度的测定冷启动模拟机法 GB/T 40



6538-2010
16 总酸值 原油酸值的测定    电位滴定法 GB/T 18609-2011 20
16 清洁性 普通开式齿轮油SH/T0363-1992 20
17 布氏粘度 用brookfield粘度计测量润滑剂低温粘度的标准试验方

法ASTM D2983-09
50
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