
砂石集料检测 沥青石料检测 铁路道砟碎石检测

产品名称 砂石集料检测 沥青石料检测 铁路道砟碎石检测

公司名称 广州国检检测有限公司技术服务

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号（2号
厂房）1楼自编102房

联系电话 020-66624679 15918506719

产品详情

砂(细集料)检测测试哪些项目？检测周期多久呢？检测费用是多少？检测报告如何办理？

检测项目：

筛分析/颗粒级配、云母含量、含水率、含泥量、有机物含量、氯离子含量、硫化物和硫酸盐含量、碱活
性、筛分析、表观密度、轻物质含量、人工砂压碎值指标/压碎指标、吸水率、堆积密度、泥块含量、石
粉含量、空隙率、筛分试验、紧密密度、含水率及表面含水率、坚固性、堆积密度及空隙率、有机物(质
)含量、氯离子含量(氯化物含量)、石粉含量(亚甲蓝值)、硫酸盐及硫化物含量(三氧化硫含量)、表观密
度及吸水率、颗粒级配、黏土、淤泥及细屑含量(含泥量)、紧装（密）密度、压碎指标值、有机物含量/
有机质含量、棱角性、堆积密度(松散、紧密)与孔隙率、需水量比、有机物（有机质）含量、含泥量标
准法。

检测标准：

1、DL/T5151-2014《水工混凝土砂石骨料试验规程》/315

2、DBJ/T15-119-2016预拌混凝土用机制砂应用技术规程

3、JTG/TF20-2015公路路面基层施工技术细则

4、JGJ52—2006/6.14普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准

5、JGJ52—2006/6.13普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准



6、GB/T14684-2011)/7.5建设用砂(

7、JGJ52—2006/6.12普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准

8、GB/T14684-2011建设用砂

9、JGJ52—2006/6.16普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准

10、JTS/T236-2019水运工程混凝土试验检测技术规范

11、GB/T14684-2015建设用砂7.1

12、DL/T5151-2014水工混凝土砂石骨料试验规程

13、GB/T14684-2016建设用砂7.11
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