
胶合板 自主 胶合板 杨木

产品名称 胶合板 自主 胶合板 杨木

公司名称 芜湖市金建胶合板厂

价格 面议

规格参数 品牌:自主
品名:胶合板
树种:杨木

公司地址 安徽省芜湖市鸠江区沈巷镇工业园区

联系电话 0553-5369608 13956630286

产品详情

芜湖市金建木业有限公司成立于2001年，位于芜湖市鸠江区。美丽的鱼米之乡，全国最大的胶合板板材
生产基地——沈巷镇。是一家专业从事研发、生产、销售、售后服务为一体的建筑用木模板专业制造企
业。 公司现拥有原料加工和成品制造两个基地。占地6万多平米，职工400多人，专业技术人员20余人，
公司本着“以人为本，专业创新”的企业精神，建立了规范的企业制度，不断采取新工艺、新技术用于
生产制造，其注册产品“金鹏”  “鹏翔”牌清水模板、松木模板率先通过质量监督检验，荣获iso9001
质量管理体系认证，获“著名商标”   “质量信得过产品”  “质量、服务、信誉aaa示范企业”。
畅销安徽、苏州、南京、上海、江苏等多省市地区，博得各地客户亲睐，享有极高赞誉。 我们的发展壮
大离不开您的关心与厚爱，实现“双赢”是你我合作的基础，共同发展是我们的合作目标。

如何判断检验建筑模板的质量？

  一、要看模板表面的平整度，表面要光滑，面皮没有明显的虫窟、裂痕、短尺；这样拆模后混凝土外观才能整齐、美观。   二
、随便挑一张模板，一头高一头底，人站在上面不停踩踏，看看板子的柔韧度怎么样，如果模板有太明显的断裂声，说明模板内部
不是全整芯原料   三、把模板锯开，看看中间是否有断层，空心。   四、把模板锯成宽4cm，长40cm的木条，用手拧开，看看
中间的原料是否成拉丝状。如果面皮与面皮分开，说明该模板胶量不够。  
五、可以把样品放开水里煮四个小时，这样可以检验模板的胶合力。

本产品的品牌是自主，品名是胶合板，树种是杨木，产地是安徽，等级是Ⅰ，含水率是9%，抗弯强度是
强，特殊功能是不易劈裂，成型次数是二次成型，胶水是三聚氰胺胶水，压力是强，规格是183×91.5×1
.4cm

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

