
20CrMo棒材20CrMo圆棒

产品名称 20CrMo棒材20CrMo圆棒

公司名称 上海利佳特殊钢有限公司

价格 9.00/公斤

规格参数 品牌:利佳
型号:20CrMo

公司地址 上海市松江工业园区

联系电话 021-37787862 13524351833

产品详情

20crmo棒材20crmo圆棒 20crmo棒材20crmo圆棒 20crmo合结钢

20crmo

40crnimoa、20crnimoa(8620h) 、16mncr5（15crmn）、20crni2mo 、20crmnmo 、40crmnmo 12crni2、

12crni3、20crni3、34crni3moa、45crnimova、20mncr5(20crmn) 、18cr2ni4wa 、20cr2ni4a 、35crmnsia、

30crmnsia 、18crni3mo、25cr2mov 、25cr2mo1v、35crmov 、34crni3mo、17crnimo6、30crni3、

en30b、37crni3、9cr18mov、25mn_75mn 、40crni-50crni 、18cr2ni2mo 、34crnimo6 、30crnimo16-6
、40crni2mov(4340v)、40crni2mo（4340）、17cr2ni2mo、30crnimo8

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

牌号：

标准：gb/t 3077-1988

●特性及适用范围：

淬透性较高，无回火脆性，焊接性相当好，形成冷裂的倾向很小，可切削性及冷应变塑性良好。一般在
调质或渗碳淬火状态下使用，用于制造在非腐蚀性介质及工作温度低于
250℃、含有氮氢混合物的介质中工作的高压管及各种紧固件、较高级的渗碳零件，如齿轮、轴等。

●化学成份：

碳 c ：0.17～0.24



硅 si：0.17～0.37

锰 mn：0.40～0.70

硫 s ：答应残余含量≤0.035

磷 p ：答应残余含量≤0.035

铬 cr：0.80～1.10

镍 ni：答应残余含量≤0.030

铜 cu：答应残余含量≤0.030

钼 mo：0.15～0.25

 

可以根据客户需求提供-欢迎新老客户来电咨询订购

=================================== 以上资料来源：上海利佳
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