
T2紫铜大棒,T2大口径紫铜棒,DN300铜棒

产品名称 T2紫铜大棒,T2大口径紫铜棒,DN300铜棒

公司名称 深圳市宝安区松岗万宝铜铝材料厂

价格 45.00/kg

规格参数 品牌:万宝
型号:T2、TU1
产地:广东

公司地址 深圳市宝安区松岗镇塘下涌第一工业区

联系电话 0755-23005022 13713538387

产品详情

t2紫铜大棒,t2大口径紫铜棒,dn300铜棒 深圳市万宝铜铝材料厂【电话 0755- 23005022 传真0755-23005933
手机13713538387 qq205196919】专业生产高精度紫铜带、紫铜板、磷铜带、磷铜板、黄铜板、黄铜带、铍
铜带、铍铜板、镀镍铜带、镀锡铜带、铜排及异型铜材等。是一家规模较大、经济实力雄厚的各种铜材
料生产及加工的企业。从形态分有各种铜板、铜棒、铜排、铜带有色金属制品。国内外大大型设备有400
×800mm轧机、大型电炉、80吨拉排机、1250吨挤压机等各种冶金金属设备及双联电解仪、回路电阻测
试仪、分光光度计等各种理化检测设施设备。具有年产10000多吨铜板、带、排的生产能力，所有产品均
按国际和用户特殊要求生产，生产技术先进，在同行业中已经达到一流水平。

黄铜是指锌含量不同的二元系铜锌合金，这些合金具有美丽的光泽、高强度、高耐蚀性、成本低廉、使
用历史悠久，中国国家标准中共列出11个牌号，含锌量由4%~40%。黄铜在大气、海水、有机酸等介质中
具有耐蚀性，但易产生应力腐蚀。黄铜变形硬化明显，一般变形程度不能大于30%（指h70、h68、h62等
合金）。 

紫铜是工业纯铜，其熔点为1083℃，无同素异构转变，相对密度为8.9g/cm3，为镁的五倍。同体积的质量
比普通钢重约15%。因其具有玫瑰红色，表面形成氧化膜后呈紫色，故一般称为紫铜。它是含有一定氧
的铜，因而又称含氧铜。其内杂质被氧化而排出，固溶量减少这有利于铜的电导性，亦可消除有害杂质
的影响，但紫铜在370°c以上还原气氛中易出现脆裂（被称为氢气病）。我国紫铜的牌号有t1、t2、t3三
种，其中大量使用的是t2紫铜。t1、t2、t3紫铜是根据化学成分的不同而划分的。t1紫铜铜含量在99.95%以
上，杂质总和不超过0.05%；t2紫铜的铜含量99.90%以上，杂质总含量不超过0.1%；t3紫铜的铜含量在99.7
%以上，杂质总含量不超过0.3%。

万宝在同行业中率先通过is09001：2000版质量管理体系认证，为公司的业务快速发展提供了有力的支持
。万宝公司在质量管理认证的基础上进一步改进内部业务流程，建立各岗位人员的工作职责和要求，按
照规范有序的运作模式，指导员工日常操作，提高工作效率和工作质量。
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