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自人类懂得把石材制造成为建筑材料及其装饰品开始，石材的价值就像人们对待工艺品般所重视。但是
长年累月的使用或不当的护理，将令其表面失去自然色泽和光度，使其高贵的气质不但荡然无存，而且
容易藏污纳垢，叫人不忍卒堵。怎么去维持其石质持久不衰的风貌，保护和保养石材的方法因而应运而
生，爱好者及科学家倾出不朽的贡献。

一．固体蜡

最早以及很长的一段时期，人们发明采用一种固体膏状蜡进行表面的涂层作保护和增加亮度，如地板就
是利用这种固体蜡配合打磨机，把蜡涂在地板，平衡分布并磨亮，但由于这种蜡呈油性，自然空间的尘
埃很自然吸附着蜡表面，造成污染的产生。无硬度，人们脚步带进的尘土，固体蜡的硬度不能承受磨擦
很容易将石材磨花，遇到水更容易变滑，危及行人，不管怎样这是第一代石材护理方法，在当时是唯一
的选择，并且维持了很长一段时间。

二．水蜡

到了70年代末，一种可塑性水溶性结晶聚合物的诞生，亦即是现今常说的水蜡，进化了石材护理的历史
，可以利用这种物质对不同材质的大理石进行护理。分底蜡（封蜡），面蜡（抛光蜡）及保养蜡（日常
修补蜡）是对大理石的塑层进行保护并利用高速抛光来增亮，对石材的保护起到一定的作用。但是这种
水蜡不足之处是蜡层的硬度有限，稍欠保养，脚步带进的尘土将很容易把蜡层及石材磨花。同时，遇上
雨水季节，因室外雨水尘埃会有一定的杂质，通过人的脚步带进后，对蜡层的分子组成将造成一定的影
响。直观看到是蜡层变黄及缺光泽，也就是以后常见到的许多客户为什么须经常将腐蚀的蜡层用起蜡水
脱去，再重新分工序打上底蜡和面蜡，每次的工作量及耗用的物料较大，这种工艺现市场上很普通，我
们称为石材打蜡第二代。

三．晶面处理



再到８０年代末，缘自欧洲程序的一种工艺，“晶面处理系统”于９０年代推进中国市场。这个系统就
是针对水蜡工艺上硬度、光泽、清澈度不够及工艺复杂等不足改良而成的，其工艺原理就是在石材投入
使用及未受磨损前，以几种水晶加强剂配合机械，利用石块籍压于热力产生之化学作用，先将石材表层
下的气孔封闭，使其污垢不能渗入，同时表层上加上几层热处理保护层，起到增加石材表面的硬度和光
度，更有防滑之功效，石质原有天然色泽得到带出及全面性保护，保持度教一般水蜡高几倍。长期使用
，耗用的人力物料成本较水蜡低，无须每天补蜡及定期起蜡等复杂工序，此工艺为目前大理石保养及翻
新后晶面的理想工艺，我们称为石材打蜡第三代。

四．翻新

1．为使石材原质的光泽自然及均匀，晶面处理工艺就能达到效果，还起到渗透保护、预防杂质渗入石材
内层和增加抗磨、防滑功效，所以建议石材使用前直接使用，代替传统的打蜡工艺无法达到的效果。

2．但要求有良好的平整光泽作基础，晶面处理后的效果才显得平整自然，故此原基础的石面光泽作可采
用翻新工艺将其恢复，才能达到理想的效果。

3．石材的翻新，就是对石质尚好、但表面受损的石材作再造翻新，其方法是将石材受损面利用专用的设
备磨去，由初磨到中磨及幼磨三级工艺，磨平到磨滑，使石材恢复天然色泽及光亮度，再配合晶面处理
系统作保护及日常护理。其造价较新更换石材工程节省８０％的费用。近年来世界各地流行这种工艺。

值得一提，石材除了表面需要不同性质的防护系列外，安装所需铺设材料及工艺对石材的保护是相当有
影响的，所以安装同时对石材底部防护，以及室外抵受酸雨和紫外线暴晒的考虑是有必要的。

综合而论，保养护理只是问题将会产生或是已经产生的一种保护或补救的方法，但如能在问题产生前做
到防患于未然，将产生的降至最低，相信这是最佳的运用。
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