
昆山六角铝棒生产厂家

产品名称 昆山六角铝棒生产厂家

公司名称 昆山瑞宏铭金属制品有限公司

价格 10.00/1

规格参数

公司地址 江苏省苏州市昆山市蓬朗陈家浜路152号

联系电话  15162626071

产品详情

 1．3．2．4锻造

锻造是锻锤或压力机（机械的或液压的）通过锤头或压头对铝及铝合金铸锭或锻坯施加压力，使金属产

生塑性变形的加工方法。铝合金锻造有自由锻和模锻两种基该方法。自由锻是将工件放在平砧（或型砧

）间进行锻造；模锻是将工件放在给定尺寸和形状的模具内，然后对工件施加压力进行锻造变形，而获

所要求的模锻件。

1．3．2．5铝材的其他塑性成形方法

人们还研究开发出了多种新型的铝材加工方法，它们主要是：

⑴压力铸造成形法，如低、中、高压成形，挤压成形等。

⑵半固态成形法，如半固态轧制、半固态挤压、半固态拉拔、液体模锻等。

⑶连续成形法，如连铸连挤、高速连铸轧、Conform连续挤压法等。

⑷复合成形法，如层压轧制法，多坯料挤压法等。

⑸变形热处理法等。

铝及铝合金加工材中以压延材（板、带、条、箔材）和挤压材（管、棒、型、线材）应用最广，产量最



大，据统计，这两类材料的年产量分别占世界铝材总年产量（平均）的58%和39%左右，其余铝加工材，

如锻造产品等，仅占铝材总产量的百分之几。
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