
龙浩管道无缝钢管精密无缝钢管

产品名称 龙浩管道无缝钢管精密无缝钢管

公司名称 沧州龙浩管道装备有限公司

价格 200.00/件

规格参数 品牌:龙浩
型号:DH1902

公司地址 盐山县蒲洼工业区

联系电话  18833733331

产品详情

           

                                   无缝钢管热处理的目的体现在以下几个方面：

      （1）为使无缝钢管组织均匀化，通过热处理可以消除原来无缝钢管生产中产生的组织性能不
均，达到所要求的均匀组织和物理性能；

      （2）消除生产中留下的缺陷  如冷拔无缝钢管加工后生产的硬化使强度提高1.3~1.6倍，延伸
率相应降低了30%~35%，继续冷加工就会拔断，因此需要中间退火以消除内应力；当热轧无缝钢管中残
余应力较大，影响其抗腐蚀性能，抗击毁性能时也需要进行消除残余应力热处理；

       （3）进一步提高无缝钢管的质量 满足不同用户要求，但为了提高产品质量，适应高钢级用途
，延长使用寿命，增加产品竞争力，也要进行热处理；

       （4）简化工艺 同一种原料和加工方法，在控制不同的热处理条件下，可以生产出具有多种不
同性能的产品，从而可使原料单一化。

       

尽管近期钢管价格一直上涨，从以往的经验看，钢铁、煤炭这些领域的化解过剩产能，各地政府并没有
找中央政府，他们想了很多办法，能够妥善解决职工的安置问题。徐绍史说，他最近跑了河北，见了黑
龙江省的党政主要负责同志。河北化解过剩产能起步比较早，力度也比较大，但是企业兼并重组、债权
债务的重组、职工的安置，都没有出现大的问题，社会和谐稳定。黑龙江的龙煤集团，大家都知道，是
非常困难的一个企业，但是他们通过内部的各种各样的办法，去年就向森工、林业等其他的一些企业分
流了两万多人。现在大量的退养一批、辞退一批、分流一批、协议保留一批，我们正在从钢铁、煤炭两
个产业入手，来化解过剩产能。5年之内，钢铁产能要去掉1-1.5亿吨。



         焊接钢管和无缝钢管由于生产方式的不同造成价格上的巨大差异。个别商家为了高额利润
经常将焊接钢管再加工后冒充无缝钢管销售。内外表面都经过机加工的焊接钢管从外观根本看不出来与
无缝钢管的区别。如果将有缝钢管用于应该使用无缝钢管的部位，介质将使管道焊缝很快腐蚀，从而导
致泄漏引起火灾等重大事故。因而，鉴别钢管有无焊缝的存在对于确保工程质量、杜绝以次充好现象具
有非常重要的实际意义。目前的国家标准只是规定了焊接钢管和无缝钢管产品性能的检验方法，并没有
如何区分焊接钢管和无缝钢管的检验方法。笔者根据多年工作经验总结了一些可行的检验方法供参考。
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