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产品名称 云南镀锌板，镀锌板厂家，镀锌板价格，镀锌板
现货

公司名称 云南赣锦贸易有限公司

价格 2100.00/吨

规格参数 品牌:昆钢
型号:2000

公司地址 云南省昆明经开区信息产业基地铁公鸡物流园1
区二号写字楼307-1号

联系电话  15887163880

产品详情

           云南赣锦钢材贸易有限公司          销售电话：15887163880    
戴师       QQ：1606282149 锌板是指表面镀有一层锌的钢板。镀锌是一种经常采用的经济而有效
的防腐方法，全世界锌产量的一半左右均用于此种工艺 镀锌钢板是为防止钢板表面遭受腐蚀延长其使用
寿命，在钢板表面涂以一层金属锌，这种涂锌的钢板称为镀锌板。 分类编辑
按生产及加工方法可分为以下几类： ①热浸镀锌钢板。将薄钢板浸入熔解的锌槽中  ，使其表面粘附一
层锌的薄钢板。目前主要采用连续镀锌工艺生产，即把成卷的钢板连续浸在熔解有锌的镀槽中制成镀锌
钢板； ②合金化镀锌钢板。这种钢板也是用热浸法制造，但在出槽后，立即把它加热到500℃左右，使
其生成锌和铁的合金薄膜。这种镀锌板具有良好的涂料的密着性和焊接性； ③电镀锌钢板。用电镀法制
造这种镀锌钢板具有良好的加工性。但镀层较薄，耐腐蚀性不如热浸法镀锌板； ④单面镀和双面差镀锌
钢板。单面镀锌钢板，即只在一面镀锌的产品。在焊接、涂装、防锈处理、加工等方面，具有比双面镀
锌板更好的适应性。
为克服单面未涂锌的缺点，又有一种在另面涂以薄层锌的镀锌板，即双面差镀锌板； ⑤合金、复合镀锌
钢板。它是用锌和其他金属如铝、铅、锌等制成合金乃至复合镀成的钢板。这种钢板既具有卓越的防锈
性能，又有良好的涂装性能； 除上述五种外，还有彩色镀锌钢板、印花涂装镀锌钢板、聚氯乙烯叠层镀
锌钢板等。但目前最常用的仍为热浸镀锌板。 主要生产厂及进口生产国家：
①国内主要生产厂：武钢、鞍钢、宝钢黄石、中冶恒通、首钢、攀钢、邯钢、马钢、福建凯景等；
②国外主要生产国有日本、德国、俄罗斯、法国、韩国等。 镀锌量标准值：镀锌量是表示镀锌板锌层厚
度的一个普遍采用的有效方法。镀锌量的单位为g/m2。日本、美国及德国标准对镀锌薄钢板镀锌量的规
定详如下机械性能编辑 （1）抗拉试验： 镀锌薄钢板指标 （单位：g/m2） JISG3302 代 号 Z12 Z18 Z22 Z25
Z27 Z35 Z43 Z50 Z60 镀锌量 120 180 220 250 270 350 430 500 600 ASTMA525 代 号 A40 A60 G60 G90 G115 G140
G165 G185 G210 镀锌量 122 183 183 275 351 427 503 564 640
①性能指标：一般说来，只有结构用、拉伸用和深冲用镀锌板有抗拉性能要求。其中结构
用镀锌板要求有屈服点、抗拉强度和伸长率等；拉伸用只要求伸长率。具体数值见本节“8
”中有关产品标准； ②试验方法：与一般薄钢板试验方法相同，见“8”所提供的有关标准
及“普通碳素钢薄钢板”所列的试验方法标准（2）弯曲试验： 弯曲试验是衡量薄板工艺性能的主要项
目，但各国标准对各种镀锌板的要求并不一致，美国标准除结构级以外，其余均不要求弯曲和抗拉试验



。而日本则除结构级、建筑波纹板及一般波纹板以外其余均要求作弯曲试验。
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