
厂家直销耐磨地坪用天然石英砂市场价格

产品名称 厂家直销耐磨地坪用天然石英砂市场价格

公司名称 河南碧波同创净水材料有限公司

价格 450.00/吨

规格参数 品牌:碧波同创
型号:0.5-1 1-2 2-4mm
包装:50KG/袋

公司地址 河南省郑州市金水区郑花路

联系电话 0371-69599708 13253397558

产品详情

    石英砂所具有的独特的物理、化学特征，使得其在航空、航天、电子、机械以及当今飞速发展的IT
产业中占有举足轻重的地位，特别是其内在分子链结构、晶体形状和晶格变化规律，使其具有的耐高温
、热膨胀系数小、高度绝缘、耐腐蚀、压电效应、谐振效应以及其独特的光学特性，在许多高科技产品
中发挥着越来越重要的作用。

石英砂是重要的工业矿物原料，非化学危险品，广泛用于玻璃、铸造、陶瓷及耐火材料、冶炼硅铁、冶
金熔剂、冶金、建筑、化工、塑料、橡胶、磨料等工业。可汽运，火车运输，水运。工业生产一般为50K
G或25KG包装及出口吨袋包装。常用规格：0.5-1.omm 0.6-1.2mm 1-2mm 2-4mm 4-8mm 8-16mm
16-32mm.(mm为毫米单位）

 

F石英砂的市场需求

    石英砂可制造玻璃，耐火材料，冶炼硅铁，冶金熔剂，陶瓷，研磨材料，铸造，石英石在建筑中利
用其有很强的抗酸性介质浸蚀能力，用来制取耐酸混凝土及耐酸砂浆。二氧化硅作为硅原料的核心原料
在硅原料的生产与供应中起着不可替代的重要基础作用。它所具有的独特的物理、化学、光学特性，舍
得其在许多高科技产品中发挥着越来越重要的作用，如：IT行业的核心技术产品--计算机芯片，光导纤
维，电子产业的谐振器，新型电光源，高绝缘的封接材料，航空航天仪器，军工技术产品，特种光学玻
璃，化学分析仪器等等，都离不开这些基础原料。

    结晶和形状美丽的石英石可作眼睛及贵重的工艺品，利用石英晶体的压电性，可制作无电线工业中
的频率稳定器，石英滤波器，可制作各种透镜、反射器、光谱管、导光管和光学仪器中的棱镜、偏光镜
等。目前已广泛应用水热温差法制作人造石英晶体用于制造压电元件。在化学工业中，石英可用于耐酸
温仪器和器皿；在电器工业上，常采用石英做有两的绝缘材料；石英石也是玻璃、搪瓷和耐火砖制造工
业中的优良原料；熔炼石英的杰出性能也使其广泛地应用于冶金、食品、制药及造纸工业中。出口的石
英砂大都用于冶金及耐火材料工业中。



 

G什么是石英砂

   石英砂是一种坚硬、耐磨、化学性能稳定的硅酸盐矿物，其主要矿物成分是SiO2，含量 高达99%，
石英砂的颜色为乳白色带红色或无色半透明状，莫氏硬度7，性脆无解理，贝壳状断口，油脂光泽，相对
密度为2.65，其化学、热学和机械性能具有明显的异向性，熔点1750℃。 

    石英砂所具有的独特的物理、化学特性，特别是其内在分子链结构、晶体形状和晶格变化规律，使
其具有的耐高温、热膨胀系数小、高度绝缘、耐腐蚀、压电效应、谐振效应以及其独特的光学特性，在
许多高科技产品中发挥着越来越重要的作用。是重要的工业矿物原料，非化学危险品，广泛用于玻璃、
铸造、陶瓷及耐火材料、冶炼硅铁、冶金熔剂、冶金、建筑、化工、塑料、橡胶、磨料等工业。

 

H精制石英砂，酸洗石英砂

 

     精制石英砂又称酸洗石英砂,SiO2≥99—99.5％ Fe2O3≤0.02—0.015％,精选优质矿石进行复杂加工
而成。粒度范围用5—480目，可按用户要求生产，外观白色或结晶状。主要用途：高级玻璃，玻璃制品
，耐火材料，熔炼石类，精密铸造，砂轮磨材等。(mm为亳米)

 

I石英砂滤料执行标准及过滤效果实验

精制石英砂滤料执行标准：CJ/T43-1999

一、产品介绍

石英砂滤料同无烟煤配合使用是目前我国各大水厂普遍采用的方案。 石英砂目前采用的原料有两种：

1.利用天然的河砂、海砂、分筛而成。优点是就地取材，造价低；缺点是：因受水的侵蚀时间过长，强
度降低，磨损率、破损率高，使用周期短，机械强度差；这些是影响滤速的首要因素。

2.利用天然石英矿床，经破碎分筛精选而成，比重大，机械强度高，颜色纯正。

精制石英砂滤料生产厂家我公司的石英砂是以天然石英矿床为原料，经过破碎、筛选、酸处理、水洗精
选而成。外观接近球状，呈多棱角纯白色有光泽的结晶体，具有足够的机械强度和化学稳定性。我们还
采用了净化滤料的新工艺，延长滤料使用3～4个周期，从而与海砂相比滤料较还是经济划算的。

石英砂滤料过滤效果的生产性试验与应用

将块滤池的传统滤层改造为均粒石英砂滤层,为的是改善滤池的工作性能,提高产水量.方法 采用均粒石英
砂滤料,粗粒石英砂滤料及常规石英砂滤料进行生产对比试验,研究粒径与过滤周期、滤速、反冲洗强度、
反冲洗时间的关系.结果 研究表明,均粒滤料与非均粒滤料相比,滤速提高15%以上,过滤周期提高13h以上,反
冲洗强度和反冲洗时间变化不大.结论 均粒滤料的过滤性能优于非均粒滤料,将常规石英砂滤料更换为平
均粒径相同的均粒石英砂滤料,能够延长过滤周期,提高产水量,经济效益明显。

 



 

J天然石英砂质量评估标准

      天然石英的主要成分为SiO2，古人称水晶为“千年之冰”，将其作为饰品和宝物。随着工业技术
的发展，石英因具有优越的性能在许多领域得到了广泛应用。比如：水晶用来制作压电元件、石英玻璃
的原料等，应用于电子、光学材料等行业；石英砂是玻璃、陶瓷、铸造、耐火材料、冶金等行业的主要
原料；石英粉是陶瓷、无碱玻璃纤维、电子塑封填料、耐火涂层、塑模涂层、高技术隐瓷等行业的主要
原料。当然，不同粒度的石英在磨料、涂料等行业也得到了广泛的应用。 

石英的地质产出类型 石英在各种地质条件下都有产出，具有工业价值的矿床有海相沉积的石英砂矿、湖
相沉积石英砂矿、风成石英砂矿、变质成因的石英岩矿、热液成因的脉石英矿、岩浆分异形成的伟晶岩
石英矿等。不同成因的石英质量不同，应用领域也不同。 
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