
管线钢SSC检测和HIC试验

产品名称 管线钢SSC检测和HIC试验

公司名称 江苏容大材料腐蚀检验有限公司天津分公司

价格 19000.00/组

规格参数 标准:各国标准

公司地址 天津市南开区二纬路聚英里2号楼1门501

联系电话 022-58710757 13102238283

产品详情

管线钢SSC检测和HIC试验

王工：13102238283，QQ：3144667033

微信：1826097966  邮箱： 182@rd-test.com

SSC测试一般也叫做SSCC测试，主要是硫化氢腐蚀应力检测，一般用在石油管道或者压力容器上，多用
于石化类的产品，一般有美标的也有国标的，客户一般在考虑做这个测试时候主要是时间，由于硫化氢
腐蚀SSC测试周期比较长期要30天，加上制样等需要大概35天才能完成测试，而HIC测试周期较短，一般
一周多点就可以出结果了！

本实验室主要针对SSC和HIC会对客户做一个前期预处理，指导怎么安全可靠的通过这2个测试，因为这2
个测试不光周期长，费用也高，所以要确保百分百通过，这样为客户省时间省费用！

本公司还可以做如下检测，SCC测试，SOHIC检测，SSCC检测。

X80管线钢腐蚀测试

球罐氢鼓泡测试

管线钢应力腐蚀慢应变速率拉伸实验标准如下：SSC硫化氢应力腐蚀：

标准拉伸试验    标准弯梁试验       标准C型环试验     标准双悬臂梁试验

标准:  NACE TM 0177-2005        NACE MR 0175-2000      

ASTM G39-99       GB/T4157-2006    ISO15156-2001

HIC氢脆 ：

mailto:182@rd-test.com


裂纹敏感性比值CSR         裂纹长度比值CLR           

裂纹厚度比值CTR   

标准：NACE TM 0284-2003        NACE RM0175-2000

《管线钢和压力容器钢抗氢致开裂评定方法》GB/T 8650-2006
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