
高弹性锡青铜板批发 优质C5191磷铜板报价

产品名称 高弹性锡青铜板批发 优质C5191磷铜板报价

公司名称 东莞铜启伽铜业有限公司

价格 55.00/公斤

规格参数 含铜量:92.5%
杂质:0.05%
规格:1.0-10MM

公司地址 东莞市长安镇涌头社区莞长路32号二楼201-205

联系电话  13924355258

产品详情

高弹性锡青铜板批发 优质C5191磷铜板报价 

产品名称：锡青铜板

牌号：C5191/qsn6.5-0.1、C5210/qsn6.5-0.4

含铜量：92.5%

产地：浙江

规格：规格齐全/可定制

锡青铜板 优质C5191磷铜板介绍：

含锡量一般在3～14％之间,主要用于制作弹性元件和耐磨零件。变形锡青铜的含锡量不超过 8％,有时还添
加磷,铅,锌等元素。磷是良好的脱氧剂,还能改善流动性和耐磨性。锡青铜中加铅可改善可切削性和耐磨
性,加锌可改善铸造性能。这种合金具有较高的力学性能,减磨性能和耐蚀性,易切削加工,钎焊和焊接性能
好,收缩系数小,无磁性。可用线材火焰喷涂和电弧喷涂制备青铜衬套,轴套,抗磁元件等涂层。

锡青铜用途：

磷铜是铸造收缩率较小的有色金属合金,用来生产形状复杂,轮廓清晰,气密性要求不高的铸件,锡青铜在大
气,海水,淡水和蒸汽中十分耐蚀,广泛用于蒸汽锅炉和海船零件。含磷锡青铜具有良好的力学性能,可用作
高精密工作母机的耐磨零件和弹性零件。含铅锡青铜常用作耐磨零件和滑动轴承。含锌锡青铜可作高气
密性铸件。

性质：含有3％～14％锡的青铜,此外还常常加入磷,锌,铅等元素。是人类应用较早的合金,至今已有约4000



年的使用历史。它耐蚀,耐磨,有较好的力学性能和工艺性能,并能很好地焊接和钎焊,冲击时不产生火花。
分为加工锡青铜和铸造锡青铜。用于压力加工的锡青铜含锡量低于6％～7％,铸造锡青铜的含锡量为10％
～14％。

锡青铜板 优质C5191磷铜板化学成份：

铜 Cu ：余量,

锡 Sn ：6.0～7.0

铅 Pb：≤0.02

磷 P：0.10～0.25

铝 Al：≤0.002

铁 Fe：≤0.05

硅 Si ：≤0.002

锑 Sb ：≤0.002

铋 Bi：≤0.002

注：≤0.1(杂质)
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