
12cr1movg无缝钢管 合金钢管

产品名称 12cr1movg无缝钢管 合金钢管

公司名称 山东鼎鸿钢铁有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 聊城开发区大东钢管市场嫩江路

联系电话 0635-8884864 18865123599

产品详情

以下由山东鼎鸿钢铁有限公司提供

12CrMoV合金管含 钼0.15~0.25，铬0.90~1.20

① 钢号开头的两位数字表示钢的碳含量，以平均碳含量的万分之几表示，如40Cr、12CrMoV合金管

12CrMoV合金管②钢中主要合金元素，除个别微合金元素外，一般以百分之几表示。当平均合金含量<1.
5%时，钢号中一般只标出元素符号，而不标明含量，但在特殊情况下易致混淆者，在元素符号后亦可标
以数字"1"，例如钢号"12CrMoV"和"12Cr1MoV"，前者铬含量为0.4-0.6%，后者为0.9-1.2%，其余成分全部
相同。当合金元素平均含量≥1.5%、≥2.5%、≥3.5%⋯⋯时，在元素符号后面应标明含量，可相应表示
为2、3、4⋯⋯等。例如18Cr2Ni4WA。

③钢中的钒V、钛Ti、铝AL、硼B、稀土RE等合金元素，均属微合金元素，虽然含量很低，仍应在钢号中
标出。例如20MnVB钢中。钒为0.07-0.12%，硼为0.001-0.005%。

④高级优质钢应在钢号最后加"A"，以区别于一般优质钢。

⑤专门用途的合金结构钢，钢号冠以(或后缀)代表该钢种用途的符号。例如铆螺专用的30CrMnSi钢，钢
号表示为ML30CrMnSi。

合金管与无缝管两者既有关系又有区别，不能混为一谈。

12CrMoV合金管化学成分:

材质 C Si Mn Mo Cr V
12CrMoV 0.08~0.15 0.17~0.37 0.40~0.70 0.25~0.35 0.30~0.60 0.15~0.30

合金管的材质:



35CrMo、16-50Mn、27SiMn、40Cr、Cr5Mo 12Cr1MoV 12Cr1MovG 15CrMo 15CrMoG 15CrMoV
13CrMo44 T91 27SiMn 25CrMo 30CrMo 35CrMoV 40CrMo 45CrMo 20G Cr9Mo 10CrMo910 15Mo3 A335P11.
P22.P91. T91、钢研102、ST45.8-111、A106B。
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