
承接园林景观锈钢板工程 耐候钢板批发 天津耐候钢供应商

产品名称 承接园林景观锈钢板工程 耐候钢板批发
天津耐候钢供应商

公司名称 天津申强钢铁销售有限公司

价格 1.00/吨

规格参数 Q450NQR1:耐候钢

公司地址 天津市北辰区天津高端装备制造产业园永进道88
号（天津北辰经济技术开发区商务中心5楼5105
室）

联系电话 022-60993833 18902150886

产品详情

耐候钢 材质 规格(mm) 宽度(mm) 长度
耐候钢 09CuPCrNi-A 1.8 1220 L
耐候钢 09CuPCrNi-A 2 1250 L
耐候钢 09CuPCrNi-A 3 1250 L
耐候钢 09CuPCrNi-A 3 1500 L
耐候钢 09CuPCrNi-A 4 1250 L
耐候钢 09CuPCrNi-A 4 1500 L
耐候钢 09CuPCrNi-A 5 1500 L
耐候钢 09CuPCrNi-A 6 1500 L
耐候钢 09CuPCrNi-A 8 1500 L
耐候钢 09CuPCrNi-A 10 1500 L
耐候钢 09CuPCrNi-A 12 1500 L
耐候钢 09CuPCrNi-A 14 1500 L
耐候钢 09CuPCrNi-A 16 1500 L

   耐候钢是指通过添加少量合金元素，使其在大气中具有良好耐腐蚀性能的低合金高强度钢。耐候钢
的耐大气腐蚀性能为普通碳素钢的2-8倍，并且使用时间愈长，耐蚀作用愈突出。耐候钢除具有良好的耐
候性外，还具有优良的力学、焊接等使用性能。  耐候钢的耐大气腐蚀性能远高于普碳钢，在国外被广
泛应用于集装箱、桥梁、汽车、铁路车辆和建筑等制造行业，目前国内耐候钢主要用于集装箱、铁路车
辆，由此可见我国的耐候钢应用领域还有很大的发展空间。 

   天津市场热轧板卷价格行情主流走势表现上涨运行，其中鞍钢/本钢热轧板卷3.0*1250*C
Q235B的价格：3800元/吨，较昨日上涨120；日钢热轧板卷3.0*1250*C
Q235B的价格：3780元/吨，较昨日上涨120；鞍钢/本钢热轧板卷3.0*1500*C Q235B的价格：3790元/吨，较
昨日上涨120。       热轧板卷价格上涨，钢企价格上涨120，市场价格上涨，整体成交良好。



高耐候钢（SPA-H）主要在热轧状态下使用，广泛应用于集装箱行业。由于普通碳素钢在大气中极易腐
蚀，造成严重的经济损失，因此开发耐候钢有广泛的市场前景。  川威集团从2006年开始，参照日本高
耐候性热轧钢板SPA－H标准，结合川威集团实际，制定了企业内控标准。经过3万多吨的生产实践表明
，该钢化学成分、力学性能等指标完全能满足集装箱用钢的需要。 
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