
718性能718材质 718是什么模具钢

产品名称 718性能718材质 718是什么模具钢

公司名称 亨垒模具材料（上海）有限公司

价格 32.50/千克

规格参数 模具钢:718

公司地址 上海市松江区洞泾镇洞泾工业园区洞厍路168号C
5001

联系电话 021-67895187 17317153458

产品详情

718模具钢瑞典一胜百生产的718塑料模具钢具有优秀的机械性能和可加工性，加工工艺简单，因此被广
泛用于模具的加工生产行业。另外718模具钢经过特殊的生产工艺在出厂的时候已经预硬到了41~47HRC
的硬度，可以减少部分工程中的热处理环节，提高经济效益。

     

亨垒718模具钢，我国牌号3Cr2NiMo
是在P20(3Cr2Mo)改进型钢号，品质上有较

大改进，使之填补P20????
的不足，满足P20模具钢材达不到要求的场合。目前在我国模具钢材市场上出现的钢号除上述中国标准钢

号外还有P20+Ni。??
的718，

718H(ASSAB)、PX5\PX4(日本大同特钢)，GS-711、GS-738、GS-312、GS-318(德国蒂森)，???的M238 EC
OPLUS(百禄公司)、CS718中(国长城特钢)、SWP20(上海五钢公司)等，因此除了不能用于有耐腐蚀性要

求的塑料模具零件外，目前是应用最广泛的通用型??????
的典型钢号。通常被称作"高级"塑料模具钢材，新研制的新钢种往往以它作为对比的典型。

????:ASSAB 718 HB:290-310

????:???????????????????????????

718????????????????????????????, ????.????. ???????????????????????,

https://baike.so.com/doc/4855058-5072344.html
https://baike.so.com/doc/5007475-5232396.html
https://baike.so.com/doc/802234-848645.html
https://baike.so.com/doc/4119433-4318686.html
https://baike.so.com/doc/6977680-7200381.html
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????

元素 C Si Mn Mo Cr Ni标准

含量(%) 0.28~0.40 0.20~0.80 0.60~1.00 0.30~0.55 1.40~2.00 0.80~1.20YB/T127-1997

加硬处理

为提高模具寿命达到80万模次以上，可对预硬钢实施淬火加低温回火的加硬方式来实现。淬火时先在500

-600℃预热2-4小时，然后在850-880℃保温一定时间(至少2小时)，放入油中冷却至50-100℃出油空冷，淬

火后硬度可达50-52HRC，为防止开裂应立即进行200℃低温回火处理，回火后，硬度可保持48HRC以上

氮化处理

?????????????????????????650-700HV

(57-60HRC)???????100?????????????????????????????????????????
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