
迈耶棒的涂布步骤

产品名称 迈耶棒的涂布步骤

公司名称 石家庄西西替机械科技有限公司

价格 1850.00/支

规格参数 直径:10、16mm
长度:各种长度
材质:不锈钢

公司地址 河北省石家庄市裕华区宋村泰和街九巷九号

联系电话 15632187250 18032782313

产品详情

涂膜实验室样品以确定涂层厚度，基材渗透性，流体相容性，粘合强度等的廉价方法。下拉杆使技术人
员能够以少的努力进行这些测试。程序如下：

正在使用的缩编

下拉板和杆

将合适的基材样品附着（或胶带）到下拉板的玻璃表面上。 

使用刮刀，在样品板顶部附近放置一小滴涂料液。 

立即抓住Drawdown Rod的末端。使用双手的拇指防止杆弯曲或弯曲远离样品，将杆向下拉过液体池，使
液体扩散并将流体计量穿过样品板。在进行刮涂时，注意涂层的行为以及与基材的任何可能的反应。（
注意：在将多余的液体吸到刮板的底部边缘时，可以方便地构造一个小的纸板槽来捕获多余的液体。）
使用后将杆浸入清洁盘中。

涂层样品现在可以进行测试了。 

如果涂层应用太薄，请使用直径较大的钢丝。因此，如果涂层太厚，请使用直径较小的金属棒
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